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GENERALITES

REFERENCES

Aluminum Association
1 Designation for Aluminum Finishes-1997.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM C 36/C 36M-01, Specification for Gypsum Wallboard.

2 ASTM C 442/C 442M-01, Specification for Gypsum Backing Board, Gypsum Coreboard, and
Gypsum Shaftliner Board.

.3 ASTM C 475-01, Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.

4 ASTM C 514-01, Specification for Nails for the Application of Gypsum Board.

5 ASTM C 557-99, Specification for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Wood
Framing.

.6 ASTM C 840-01, Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.

7 ASTM C 1002-01, Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of
Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.

.8 ASTM C 1047-99, Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum Veneer
Base.

Association of the Wall and Ceilings Industries International (AWEI)

Office général des normes du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-71.25-M88, Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués a une ossature de bois
et a des montants métalliques.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S102-1988(C2000), Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter les matériaux sans altérer 'emballage, le conteneur ou le lot d'origine ni masquer la
marque de commerce et la désignation utilisées par le fabricant.

Entreposer les matériaux a l'intérieur, au sec et bien de niveau sous une bache. Les protéger des
intempéries, des autres matériaux et des dommages pouvant leur étre infligés pendant les travaux de
construction et autres activités.

Manutentionner les plaques de platre de maniere a ne pas endommager leurs surfaces ou leurs
extrémités. Protéger également les pieces et les garnitures de métal de tout dommage ou toute torsion
pouvant les détériorer.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Maintenir la température ambiante a au moins 10 degrés Celsius et a au plus 21 degrés Celsius
pendant 48 heures avant et pendant la pose et le jointoiement des plaques de platre, et pendant au
moins 48 heures apres l'achévement des joints.

Poser les plaques de platre et effectuer le jointoiement sur des surfaces seches et non givrées.

Assurer une bonne ventilation dans les aires du batiment revétues de plaques de platre afin d'évacuer
I'humidité excessive qui pourrait empécher le séchage du matériau de jointoiement immédiatement
apres son application.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre échantillons de 300 mm sur 300 mm.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
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Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations de
recyclage appropriées.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne et en carton ondulé aux fins
de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer le gypse et les matériaux inutilisés contenant du gypse vers une installation de recyclage
approuvée par le Représentant du Ministere.

Acheminer les composants métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.
Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage.

Acheminer les produits de peinture et de jointoiement inutilisés vers un site agréé de collecte des
matieres dangereuses.

Il est interdit de déverser des produits de peinture et de jointoiement inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la
santé ou pour l'environnement.

PRODUITS

MATERIAUX/MATERIELS

Plaques ordinaires : conformes a la norme ASTM C 36/C 36M, de type ordinaire, d'épaisseur selon les
indications, 1200 mm de 1200 mm de largeur et de la longueur utile maximale, avec rives équarries
aux extrémités et rives équarries sur les cotés.

Profilés de fourrure pour cloisons séches : en acier galvanisé, a ame de 0,5 mm d'épaisseur,
permettant la fixation des plaques de platre au moyen de vis.

Fourrures souples pour cloisons séches : en acier galvanisé, a ame de 0,5 mm d'épaisseur, permettant
une fixation souple des plaques de platre.

Barriére & treillis de sécurité. Treillis en fil d’acier de calibre 10/12.

Clous : conformes & la norme ASTM C 514.

Vis perceuses en acier : conformes a la norme ASTM C 1002.

Adhésif pour montants : conforme a la norme ASTM C 557.

Adhésif de lamellation : selon les recommandations du fabricant, sans amiante.

Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de retrait et bordures : conformes a la norme ASTM C
1047, d'une épaisseur a nu de 0,5 mm, a ailes perforées, d'un seul tenant.

Produit d'étanchéité : selon les exigences de la section 07 92 00 — Produits d'étanchéité pour joints.

Mastic d'étanchéité acoustique : selon les exigences de la section 07 92 00 — Produits d’'étanchéité
pour joints.

Polyéthylene : conforme a la norme CAN/CGSB-51.34, type 2.

Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néopréne et a cellules rapprochées, de 3 mm
d'épaisseur sur 12 mm de largeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent, de
longueur appropriée.

Pate a joints : conforme a la norme ASTM C475, sans amiante.

FINITION

Fini texturé : apprét bouche-pores et enduit pour couche d'impression, sans amiante, blanc standard,
conforme aux recommandations du fabricant des plaques de platre.

EXECUTION

MONTAGE

Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des plaques de platre conformément a la norme
ASTM C840.

Poser le revétement en plaques de platre conformément a la norme ASTM C 1280.
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Sauf indication contraire, fixer les tiges de suspension et les profilés porteurs pour plafonds suspendus
en plaques de platre conformément a la norme ASTM C840.

Assujettir les appareils d'éclairage au plafond au moyen de tiges de suspension supplémentaires
placées a 150 mm au maximum des angles de l'appareil et a 600 mm au maximum sur tout son
pourtour.

Installer les éléments de niveau, I'écart admissible étant de 1:1200.

Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux de visite, les appareils
d'éclairage, les diffuseurs et les grilles.

Installer des profilés de fourrure de 19 mm sur 64 mm tout le long de la sabliére, a 'emplacement exact
du sommet des cloisons a ossature métallique.

Poser des fourrures destinées a la fixation des plaques de platre constituant le revétement des
cloisons verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au plafond véritable, selon le cas.

Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées a porter les
écrans coupe-feu et acoustiques faits de plaques de platre, et a former des plenums.

Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées a la fixation des plaques de platre,
conformément a la norme ASTM C840.

Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, des poutres, des colonnes, de
la tuyauterie ou de tous les éléments d'utilité apparents.
POSE

Ne pas poser les plaques de platre avant que les batis d'attente, les ancrages, les cales, les matériaux
acoustiques isolants ainsi que les installations électriques et mécaniques n'aient été approuvés.

Lorsqu'il s'agit d’'une pose de deux épaisseurs de gypse, I'on se devrait de procéder a une inspection
des travaux sur place et ce, aprés la pose de la premiére épaisseur de gypse, afin de s'assurer d'une
réalisation adéquate des chevauchements.

Fixer une épaisseur de plaques de platre aux fourrures ou a la charpente en métal a l'aide d'ancrages
avis. Poser les vis a 300 mm d'entraxe au maximum.

A Revétement d'une seule épaisseur :
N Poser les plaques de platre au plafond d'abord, puis en revétir les murs, conformément a
la norme ASTM C 840.
2 Poser les plaques a la verticale ou a I'horizontale, selon le sens qui réduira le plus le
nombre de joints a confectionner.
2 Revétement a double épaisseur :
N Poser les plaques de platre constituant la sous-couche du revétement, puis les plaques
qui formeront la face apparente de celui-ci.
2 Poser les plaques constituant la sous-couche du revétement du plafond avant celles de

la sous-couche du revétement mural, puis poser dans le méme ordre les plaques de la
face apparente de ces revétements. Décaler d'au moins 250 mm les joints des deux
couches de chaque revétement.

3 A moins d'indications contraires, poser les plaques constituant la sous-face du
revétement a angle droit par rapport aux éléments supports.

4 Poser les plaques constituant la sous-face du revétement mural de maniére que les
joints reposent contre les éléments supports, puis poser les plaques de la face
apparente de ce revétement en décalant les joints de 250 mm au moins par rapport a
ceux de la sous-face.

.3 Aux endroits indiqués, poser une épaisseur de plaques de platre sur les surfaces en béton et en
blocs de béton, et les fixer avec un adhésif de lamellation.

N Respecter les exigences du fabricant des plaques de platre.

2 Etayer ou assuijettir les plaques de platre jusqu'a la fin de la prise de l'adhésif.

3 Assujettir mécaniquement le sommet et la base de chaque plaque de platre.

4 Appliquer un cordon continu de [12] mm de diameétre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le
pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des plaques de platre et de la
charpente, la ou les cloisons aboutent les éléments fixes du batiment. Sceller parfaitement
toutes les découpes pratiquées autour des boites électriques, des conduits, dans les cloisons
dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité acoustique.

5 Poser les plaques de platre au plafond dans le sens qui permettra de minimiser le nombre de
joints d'aboutement. Décaler les joints d'extrémités d'au moins 250 mm.
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.6 Poser les plaques de platre a la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints d'aboutement. A
I'exception des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages cotés au feu exigent
une pose a la verticale, les plaques doivent, dans les escaliers et les autres locaux comportant
de grandes surfaces murales, étre posées a I'horizontale et les joints d'aboutement doivent étre
décalés sur les poteaux.

7 Poser les plaques en placant la face de parement c6té extérieur.

.8 Ne pas poser de plaques de platre endommagées ou humides.

.9 Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur
différents poteaux de chaque c6té du mur.

INSTALLATION

Se servir de rivets assortis pour attacher le treillis en fil de sécurité a des montants en métal.
1 Le Représentant du Ministere exige I'inspection du treillis a fil de sécurité avant la pose des
panneaux en gypse.

Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le plan
prévu. Utiliser des piéces pleine longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignés
et solidement assujettis. Tailler les angles a onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords
rugueux ou irréguliers. Fixer les éléments a 150 mm d'entraxe.

Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.

Poser des moulures d'affleurement a la jonction des plaques de platre et des surfaces sans
couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.

Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de platre et des moulures d'affleurement,
a leur jonction avec les cadres métalliques des fenétres et des portes extérieures, afin qu'il n'y ait pas
de pont thermique.

Poser une moulure a cavet a la jonction mur/plafond selon les indications. Réduire le nombre de joints
au minimum; utiliser des moulures d'angles et des piéces d'enture.

Réaliser les joints de retrait d'équerre et d'alignement.
Poser des chaperons sur les cloisons en plaques de platre qui ne se prolongent pas jusqu'au plafond.

Ajuster le chaperon sur la cloison et le fixer a la sabliére au moyen de deux rangs de vis a tble
disposées en quinconce, a 300 mm d'entraxe.

Enter les couronnements aux angles et aux intersections, et les fixer a chaque élément au moyen de 3
vis.

Poser des trappes de visite pour les appareils électriques et mécaniques prescrits dans les sections
appropriées.
A Assujettir fermement les cadres aux fourrures ou aux éléments de charpente.

Finir les joints entre les plaques et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants : pate a
joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du fabricant et
lisser en amincissant le tout de fagon a rattraper le fini de la surface des plaques.

Finition des plaques de platre : donner aux revétements en plaques de platre des murs et des plafonds
des finis conformes aux exigences énoncées dans le document intitulé Recommended Specification on
Levels of Gypsum Board Finish de I'Association of the Wall and Ceiling Industries (AWCI) International.
A Degrés de finition :

N Degré 3 : Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pate a joint
et appliquer deux couches distinctes de pate sur les joints, les angles et la téte des
dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces jointoyées doivent étre
lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures.

Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux couches de
pate a joint et d'une couche d'enduit a ruban lissées et amincies de fagon a rattraper le fini de la
surface des plaques.

Remplir les dépressions laissées par la téte des vis avec de la pate a joint et de I'enduit a ruban jusqu'a
I'obtention d'une surface unie d'affleurement avec les surfaces adjacentes des plaques de platre, de
fagcon que ces dépressions soient invisibles une fois la finition terminée.

Poncer légérement les extrémités irréguliéres et autres imperfections. Eviter de poncer les surfaces
adjacentes.

Une fois la pose terminée, I'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et
d'autres défauts, et prét a étre revétu d'un enduit de finition.
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Enduire la surface a texturer d'une couche d'apprét bouche-pores de couleur blanche. Laisser sécher,
puis appliquer le fini texturé conformément aux instructions du fabricant.

Mélanger la pate a joint de maniere a obtenir un mélange Iégérement moins consistant que lors de la
finition des joints.

Appliguer une mince couche d'enduit de parement sur toute la surface a I'aide d'une truelle de platrier
ou d'un couteau a platre, afin d'uniformiser la texture des surfaces, les dénivellations et les marques
d'outils.

Laisser I'enduit de parement sécher complétement.
Enlever les bosselures en les pongant Iégérement ou en les essuyant avec un chiffon humide.

Assurer la protection des revétements en plaques de platre pour garantir qu'ils ne sont pas
endommagés ni détériorés a la date de quasi-achévement.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES
American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

A ASTM C645-08a, Specification for Non-structural Steel Framing Members.

2 ASTM C754-07, Specification for Installation of Steel Framing Members to
Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

Réunion préalable a l'installation : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les
exigences des travaux, les instructions d'installation du fabricant ainsi que les termes de
la garantie offerte par ce dernier.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne et en
carton ondulé aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.

Soumettre trois (3) copies des rapports de vérification sur place, ces rapports provenant
de I'Ingénieur en charpente de I'Entrepreneur chargé des systémes.

Produits

MATERIAUX/ MATERIELS

Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : poteaux, de dimensions
conformes aux indications, selon la norme ASTM C645, en tble d'acier laminée et
galvanisée par immersion a chaud de 0,91 mm d'épaisseur, congus pour le vissage des
plaques de platre et munies de pastilles défoncables disposées a 460 mm d'entraxe pour
le passage de canalisations de service.
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Lisses supérieures et inférieures : conformes a la norme ASTM C645, de largeur
appropriée a la dimension des poteaux et munies d'ailes de 32 mm de hauteur.

Systeme d’ossature non porteur, constitués de poteaux, comme suit :

A1 Poteaux : dimensions, selon les indications, dont I'ame est constituée d'un treillis
de liens obliques soudés aux points de jonction de [membrures doublées. Le
treillis doit étre fait de fil d'acier étiré a froid, de 4,5 mm de diamétre au moins,
ayant une résistance a la traction de 620 MPa. Les poteaux doivent étre congus
de fagon a permettre la fixation des lattes en bandes de platre a 'aide d'attaches
clipsables et celle des lattes métalliques a l'aide de fils de ligature.

2 Lisses inférieures : en tdle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur, de dimensions
adaptées a celles des poteaux, du type a pression, faconnées de maniére a
maintenir solidement les poteaux en place a 50 mm d'entraxe.

3 Lisses supérieures : en profilés de dimensions adaptées a celles des poteaux,
pour assemblage avec des sabots et des fils de ligature doublés, de 1,2 mm de
diamétre.

4 Les surfaces des éléments en acier doivent étre décapées et nettoyées apres le

faconnage, puis recouvertes en atelier d'une peinture pour couche primaire
conforme a la norme CAN/CGSB-1.40.

Produit de scellement pour isolation acoustique : conforme & la section 07 92 00 —
Produits d'étanchéité pour joints.

Exécution

MONTAGE

Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, puis les fixer
a 610 mm d'entraxe, au plus.

Poser un complexe d'étanchéité a I'numidité sous les lisses inférieures sabotées des
cloisons reposant sur des dalles au sol.

Poser les poteaux a la verticale, en fonction de I'espacement d’entre axes indiqué et & 50
mm au plus des murs adjacents ainsi que de chaque c6té des ouvertures et des angles.
Fixer les poteaux dans les lisses supérieures et inférieures. Contreventer les poteaux
d'acier, au besoin, de fagon a assurer la rigidité de I'ossature, conformément aux
instructions du fabricant.

Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place des poteaux
métalliques.

Fixer les poteaux a la lisse inférieure et supérieure a l'aide de vis.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service.
Poser les poteaux de fagon que les ouvertures ménagées dans leur &me soient bien
alignées.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des cadres de portes et de
fenétres et des autres supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits
dans d'autres sections.

Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la piéce, de chaque c6té des ouvertures
d'une largeur supérieure a l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les
poteaux ainsi doublés et les assujettir I'un a I'autre avec des attaches a pression ou
autres dispositifs de fixation approuvés, placés le long des pattes d'ancrage de I'ossature.
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Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte épaisseur en guise de
montants.

Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenétres et sous les appuis de
baies des fenétres et des panneaux latéraux de fagon a pouvoir y fixer les poteaux
intermédiaires. Assujettir les lisses a chaque extrémité des poteaux, conformément aux
instructions du fabricant. Poser les poteaux intermédiaires au-dessus et au-dessous des
baies, de la méme fagon et selon le méme espacement que les poteaux formant
l'ossature murale.

Monter des cadres autour des quatre faces des ouvertures du batiment, du matériel
encastré, des armoires et des panneaux d'accés. Prolonger les cadres dans les jouées.
Vérifier les dégagements requis aupres des fournisseurs de matériel.

Attacher le treillis en fil de sécurité aux poteaux (montants) en métal et ce, en se servant
de rivets assortis.

A Le Représentant du Ministére exige une inspection du treillis & fil de sécurité et
ce, avant la pose des panneaux en gypse.

Assuijettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux
de facon a permettre la fixation des appareils sanitaires et des divers accessoires, tels les
cuvettes de lavabos, les toilettes, les accessoires de salles de bains et autres éléments, y
compris les barres d'appui et les porte-serviettes, aux cloisons sur ossatures a poteaux
d'acier.

Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue
de la fixation des boites de jonction et autre matériel d'installations électriques.

Sauf indication contraire dans les dessins, monter les cloisons a la hauteur du plafond.
Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de facon que les charges

permanentes ne puissent étre transmises aux poteaux. Installer des lisses supérieures
avec ailes de 50 mm. Réaliser un joint de contrble dans les lisses en doublant les profilés.

A Installer un profilé de déflexion de 50 mm de profondeur a méme la partie
supérieure des cloisons.
2 Nicher une lisse supérieure de 65 mm de profondeur dans le profilé de déflexion

et ce, dans une distance d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm. Ne pas attacher
les lisses ensemble.

Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des surfaces non
isolées.

Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique et une
bande isolante au-dessous des poteaux et des lisses, au périmétre des cloisons
insonorisantes.

NETTOYAGE

Une fois la mise en oeuvre ou l'installation achevée, évacuer du chantier les matériaux de
surplus, les déchets, les outils et les barrieres servant a protéger I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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GENERALITES

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C 423-02a, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption
Coefficients by the Reverberation Room Method

.2 ASTM E 1264-98, Standard Classification for Acoustical Ceiling Products.

3 ASTM E 1477-98a(2003), Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical
Materials by Use of Integrating-Sphere Reflectometers.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthylene, pour batiments, incorporant le
modificatif numéro 1, 1988.

2 CAN/CGSB-92.1-M89, Eléments acoustiques préfabriqués absorbant le son.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

Ministére de la Justice du Canada (Jus)
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE), ch. 33.
2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A1 CAN/ULC-S102-2003, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information
sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce
systéme, selon la section 02 81 01 - Matieres dangereuses.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation :
A Ensembles plancher/plafond et toit/plafond présentant un degré de résistance au feu : certifiés
par un organisme canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

Santé et sécurité :

Nl Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Protéger contre les dommages causés par I'humidité les matériaux absorbants mis en oeuvre ou
entreposeés sur place.

Entreposer les matériaux/matériels de remplacement a I'endroit désigné par le Représentant du
Ministére.

Gestion et élimination des déchets :

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton ondulé et

les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.
4 A trier aux fins de réutilisation et de recyclage et a déposer dans les conteneurs désignés.
5 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux conformément & la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.
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.6 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la
protection de I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'a
la réglementation régionale et municipale.

7 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement conformément a
la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.
.8 Plier les feuillards de cerclage en métal et en plastique, les aplatir et les placer a I'endroit

désigné en vue de leur recyclage.

ENVIRONNEMENT
Laisser sécher les ouvrages dégageant de I'humidité avant de procéder a I'installation.

Avant et pendant les travaux, maintenir, dans les locaux visés, une température constante d'au moins
15 degrés Celsius et un taux d'humidité relative compris entre 20 et 40 %.

Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer pendant 48 heures dans les locaux ou ils seront posés.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT

Fournir des éléments acoustiques de remplacement conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.

Fournir une quantité supplémentaire d'éléments acoustiques équivalant a 2 % de la surface brute de
plafond, pour chaque genre et modéle d'éléments acoustiques utilisés dans le cadre des présents
travaux.

S'assurer que les matériaux/matériels de remplacement proviennent des mémes lots de fabrication
que les matériaux/matériels utilisés pour les travaux.

Identifier clairement chaque type d'éléments acoustiques, en indiquant également la couleur et la
texture.

Livrer les matériaux/matériels de remplacement au Représentant du Ministére, une fois achevés les
travaux prévus aux termes de la présente section.

PRODUITS

MATERIAUX/MATERIELS

Eléments acoustiques pour plafonds suspendus (AT-01) : conformes & la norme ASTM E1264.
Rebord : équarri (« SQ »).
Grandeur des panneaux : 610 sur 1 220 sur 16 mm d’épaisseur.
Couleur : blanc.
Coefficient d'absorption acoustique (NRC) : 0,45 — 0,55
Indice d'affaiblissement acoustique du plafond (CAC) : entre 35 et 39, selon la norme ASTM
E1264.
Indice de réflexion de la lumiere (LR3) : LR 1
Valeur R : 1,85.
Composés organiques volatils : de faible valeur.
Valeur de résistance aux abus : bonne.
0  Qualité requise du point de vue de la conception; alternativement, tout autre produit équivalent :
N CGC - Majestic Climaplus.

urwi R

2 ©oN»

Adhésif : a faible teneur en COV, de type recommandé par le fabricant des éléments acoustiques.

Agrafes, clous et vis : conformes a la norme CSA B111, au fini anticorrosion, selon les
recommandations du fabricant des éléments acoustiques.

Pellicule de polyéthyléne : conforme a la norme CAN/CGSB-51.34, type 2, de 0,15 mm d'épaisseur.

Pinces d'assemblage : congues spécialement pour fixer les carreaux a I'ossature de suspension, et
pouvant étre utilisées dans une installation ayant une cote de résistance au feu.

EXECUTION

INSPECTION
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Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux acoustiques avant que le Représentant du
Ministére ait inspecté les installations qui seront dissimulées par le plafond.
INSTALLATION DES ELEMENTS SUR OSSATURE DE SUSPENSION

Poser les panneaux et les carreaux acoustiques sur I'ossature de suspension.

POSE DES ELEMENTS SUR SUBJECTILE SOLIDE

Fixer les éléments acoustiques sur un support propre, sec et solide.

Marquer et découper les éléments acoustiques en respectant le profil des ouvrages contigus. Les
réunir par aboutement serré et finir les bordures avec une moulure.

COORDINATION DES TRAVAUX

Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 09 53 00.01 - Ossatures de
suspension pour plafonds acoustiques.

Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les appareils d'éclairage,
les diffuseurs, les haut-parleurs et les tétes d'extincteurs destinés a étre montés dans le plafond
acoustique.

FIN DE LA SECTION
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GENERALITES

REFERENCES

ASTM International

1 ASTM C 635/C 635M-07, Standard Specifications for the Manufacture, Performance and
Testing of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings.

2 ASTM C 636/C 636M-08, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension
Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformement a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les ossatures de suspension pour plafonds acoustiques. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons :

N Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément & la section 01 78 00 - Documents/Eléments
a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'utilisation et a I'entretien des
ossatures de suspension pour plafonds acoustiques, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ossatures de suspension présentant un degré de résistance au feu : certifi€ées par un organisme
canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et les matériels a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les rails et les carreaux pour plafonds acoustiques de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels
neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi
et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des autres matériaux d'emballage par leur
fabricant, conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PRODUITS
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CRITERES DE CONCEPTION

Exigences de conception : Flexion maximale : fleche de 1/360 de la portée, déterminée par les essais
de flexion prescrits dans la norme ASTM C635/ASTM C635M.

MATERIAUX /MATERIELS
Ossatures pour charges moyennes : selon la norme ASTM C636.
Matériaux de fabrication des éléments d'ossature : acier laminé a froid de qualité commerciale.

Systeme de suspension pour plafonds acoustiques (AT-01) :

1 Motif de quadrillage a barres en té et dans deux sens.
Systeme de tés apparents.
Couleur : blanc en aplat.

Moulures : a poser d'affleurement.
Qualité requise du point de vue de la conception; alternativement, tout autre produit
équivalent :

1 CGC — DX/DXL.

N w

Eléments d'ossature apparente & quadrillage de profilés T : peints en atelier, au fini mat satiné;
couleur, a assortir a I'existante. Les pieces composantes devront étre coupées ou taillées a la matrice.
Tés principaux a ame double épaisseur surmontés d'une tubulure rectangulaire et munis, sur la face
apparente, d'un élément de recouvrement moulé par roulage, de 25 mm. Tés secondaires surmontés
d'une tubulure rectangulaire, a ame terminée en languettes assurant la fixation aux tés principaux,
munis d'une semelle & dévoiement d'affleurement aux croisements.

Suspentes : fil d'acier doux recuit et galvanisé :
N Diametre de 3,6 mm dans le cas de plafonds a carreaux de visite.
2 Diametre de 2,6 mm dans le cas des autres plafonds.

Ancrages pour suspentes : de fabrication spéciale.

Accessoires : éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures de joints mur-plafond,
pour montage d'affleurement, nécessaires pour réaliser une ossature de suspension complete,
conformément aux recommandations du fabricant.

EXECUTION

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des rails et des carreaux pour plafonds

acoustiques, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes

d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux

instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables
[et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

MONTAGE

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les
catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature selon la norme ASTM C636/C636M.

Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du fabricant et aux exigences de
conception éprouvées des organismes de certification.

Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que le Représentant du
Ministére ait vérifié et approuvé les installations qui seront dissimulées dans le vide de plafond.

Fixer les suspentes a la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation standard.
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Placer les suspentes a au plus 1 200 mm d'entraxe et a moins de 150 mm des extrémités des profilés
T principaux.

Etaler le systéme en se fondant sur 'aménagement du plan de plafond réfléchi existant.

Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec I'emplacement des autres éléments
montés en plafond.

Poser les moulures de joints mur-plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.

Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges supplémentaires, par exemple
celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des grilles et des haut-parleurs.

Aux appareils d'éclairage et diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires installées a 150 mm au
plus de chaque angle, et a tous les 600 mm au plus tout autour de l'appareil.

Fixer les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide.

Poser une bordure autour des ouvertures destinées a recevoir les appareils d'éclairage, les diffuseurs
et les haut-parleurs, ainsi qu'aux changements de niveau du plafond.

Installer des clavettes dissimulées pour éléments amovibles en quantité suffisante pour assurer l'acces
au vide de plafond sur une surface égale a 25 % de la surface du plafond suspendu.

Les rives du plafond fini doivent étre d'équerre le long des murs et elles ne doivent pas accuser d'écart
de planéité supérieur a 1:1000.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
N Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

. Retoucher les surfaces peintes qui présentent des égratignures, des éraflures ou d'autres
défauts.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

N Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation des
ossatures de suspension pour plafonds acoustiques.

FIN DE LA SECTION
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REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM International)

1 ASTM F1303-99, Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

Fournir deux échantillons de revétement de sol en feuilles de 300 mm x 300 mm, et deux
échantillons de plinthe, de nez de marche, de bande décorative, de marche et de bordure de 300
mm de longueur.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Fournir les instructions nécessaires a I'entretien des revétements de sol souples, et les joindre au
manuel mentionné & la section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre & I'achévement des
travaux.

MATERIAUX/MATERIEL SUPPLEMENTAIRES

Fournir les feuilles, les plinthes et I'adhésif nécessaires a I'entretien des revétements souples,
conformément a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux.

Fournir un stock correspondant a 2 p. 100 des feuilles de revétement et ce, de chaque couleur,
motif et type nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état.

Les feuilles de revétement supplémentaires fournies doivent étre d'une seule piéce et provenir du
méme lot de production que les feuilles mises en place.

Identifier clairement chaque rouleau de feuilles et chaque contenant d'adhésif.
Les remettre au Propriétaire a I'achévement des travaux faisant I'objet de la présente section.

Les entreposer a I'endroit indiqué par le Propriétaire.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Maintenir I'air ambiant et la surface du support & une température supérieure & 20°C pendant une
période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures aprés
l'achévement de ces travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Acheminer les adhésifs et les produits de finition inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses, approuvé par le Consultant.

Acheminer les éléments et le cablage métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du
métal approuvée par I'Architecte.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene et en carton ondulé aux
fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
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2.1 MATERIAUX
Revétement de sol en feuillards souples :
1 Catégorie : 1.
2 Epaisseur : 2 mm.
.3 Limite de charge statique : 2 000 Ib/po.ca.
A4 Densité de la fumée : <450
5 Couleur conceptuelle de base :
1 RS-01 : couleur, devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.
2 RS-02 : couleur, devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Appréts et adhésifs : recommandés par le fabricant du revétement de sol souple, compatibles
avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, ou encore au-dessus ou au-dessous de
celui-ci.

Produit de remplissage et enduit de lissage pour support : latex blanc prémélangé ne requérant
gue de I'eau pour produire une pate liante selon les recommandations du fabricant du revétement
de sol.

Bordures métalliques :

1 En aluminium extrudé, lisses, au fini d'usine, avec rabat en acier inoxydable se
prolongeant sous le revétement de sol, a épaulement affleurant le dessus du revétement
contigu.

Bordures aux pénétrations de plancher : type recommandé par le fabricant du revétement.

Produits d'impression et cires : du type recommandé par le fabricant du revétement de sol, quant a
leur compatibilité avec le matériau et I'emplacement.

EXECUTION

VERIFICATION DES CONDITIONS D'INSTALLATION

A l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revétement de sol, s'assurer que le
support en béton est propre et sec.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et
autres défauts a l'aide d'un produit de remplissage pour support.

Nettoyer le plancher a recouvrir, appliquer le produit de remplissage a la truelle et a la taloche
pour obtenir une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'a ce que le produit ait
durci et séché.

L'ancien revétement doit étre enlevé seulement par des personnes compétentes (il pourrait
contenir de I'amiante).

Enlever I'ancien adhésif, ou traiter le support de fagon appropriée, afin d'empécher que cet adhésif
tache le nouveau revétement ou gu'il nuise a la bonne adhérence des nouveaux produits utilisés.

POSE DU REVETEMENT EN FEUILLES

Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d'air neuf, pendant toute la durée des
travaux d'installation et pendant une période de 48 a 72 heures, une fois ces derniers terminés.
Ventiler autant que possible directement a I'extérieur. Eviter que de I'air contaminé ne recircule
dans une partie ou dans lI'ensemble du réseau de distribution.

Afin de réduire le plus possible les émissions de produits chimiques attribuables aux adhésifs,
utiliser, pour le linoléum, un adhésif de type styréne-butadiene-caoutchouc, a base d'eau, sans
solvant. L'exposition au butadiéne peut causer des irritations oculaires et nasales, des maux de
téte, des étourdissements et des vomissements.
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Appliquer uniformément l'adhésif a faible teneur en COV a l'aide de la truelle recommandée. Eviter
d'étendre de I'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale n'ait pas lieu avant la
pose du revétement de sol.

Poser le revétement de sol [en exécutant des joints paralléles aux lignes du batiment] de maniére
a en réduire le nombre au minimum. La largeur des piéces posées prés des murs ne doit pas étre
moindre que le tiers de la pleine largeur de la feuille.

Poser les feuilles dans le sens de la circulation et selon les instructions écrites du fabricant.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, et immédiatement aprés la pose, passer un
cylindre d'au moins 45 kg sur le revétement de sol pour assurer une parfaite adhérence.

Découper avec soin le revétement de sol autour des objets fixes.

Aux baies de portes, interrompre le revétement de sol sous I'axe transversal de la porte lorsque le
fini ou la couleur du revétement de sol est différent dans les pieces contigués.

Poser des bordures métalliques aux endroits ou les rives du revétement de sol sont apparentes ou
ne sont pas protégées.

POSE DES PLINTHES
Poser les plinthes de facon qu'il y ait le moins de joints possible.

Nettoyer le substrat et I'appréter avec une couche d'adhésif.

Appliquer la colle au dos de la plinthe.

Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher a l'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
Poser les plinthes d'alignement et de niveau, I'écart maximal admissible étant de 1:1000.

Découper les plinthes et les ajuster aux batis de porte et aux autres obstacles. Aux endroits ou les
cadres de porte sont encastrés, poser des pieces d'extrémité prémoulées.

Dans les angles rentrants, faire des joints a recouvrement. Utiliser des piéces d'angle prémoulées
pour les angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées pour former
les angles saillants qui ne sont pas d'équerre.

Utiliser des plinthes droites lorsque le plancher doit étre recouvert d'une moquette; utiliser des
plinthes & gorge dans tous les autres cas.

Poser des plinthes droites avant d'installer de la moquette sur un plancher.

Souder les plinthes & la chaleur selon les instructions écrites du fabriquant.

NETTOYAGE
Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.

Nettoyer, sceller et cirer le plancher et les plinthes selon la documentation du fabricant du
revétement de sol.

PROTECTION DES SURFACES FINIES

Protéger le revétement de sol des planchers nouvellement revétus dés l'instant de la prise
définitive de I'adhésif jusqu'au moment de l'inspection finale.

Interdire toute circulation sur les planchers revétus pendant les 48 heures qui suivent la pose du
revétement de sol.

FIN DE LA SECTION
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1.6

Généralités

REFERENCES

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

1 ASTM F1066-99, Specification for Vinyl Composition Floor Tile.

2 ASTM F1303-99, Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing.
Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-25.20-95, Apprét pour planchers.
CAN/CGSB-25.21-95, Encaustique résistante aux détergents.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

Soumettre des échantillons de revétement de sol en carreaux mesurant 300 mm sur 300 mm et
ce, pour chague couleur prescrite.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Fournir les instructions nécessaires a I'entretien des revétements de sol souples, et les joindre au
manuel mentionné a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene et en carton ondulé aux
fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les adhésifs et les produits de finition inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses, approuvé par le Consultant.

Il est interdit de déverser les adhésifs et les produits de finition inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque
pour la santé ou pour I'environnement.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Maintenir I'air ambiant et la surface du support & une température supérieure a 20 °C pendant une
période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures aprés
l'achévement de ces travaux.

MATERIAUX/MATERIEL SUPPLEMENTAIRES

Fournir les carreaux, les plinthes et I'adhésif nécessaires a I'entretien des revétements souples,
conformément a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux.

Fournir un stock correspondant a 2 p. 100 des carreaux de revétement de chaque couleur, motif et
type nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

Le matériel et les matériaux supplémentaires fournis doivent provenir du méme lot de production
gue ceux mis en oeuvre.

Identifier clairement chaque boite de carreaux et chaque contenant d'adhésif.

Les remettre Au Propriétaire a I'achévement des travaux faisant I'objet de la présente section.

Produits

MATERIAUX

Carreaux vinyliques : conformes a la norme ASTM F1066, composition 1 - sans amiante, classe 2
- a motif imprimé dans la masse, de 3,17 mm d'épaisseur et de 305 mm?>.

A Présenter la sélection de base de la couleur établie ou une équivalence, comme suit :
1 RT-01 : couleur, devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
Plinthes souples : en caoutchouc a 100 p. 100 et a gorge, mesurant au moins 1 220 mm de

longueur et de hauteur 150 mm sur 3 mm d'épaisseur, avec pieces d'extrémité et angles saillants
prémoulés pour les plinthes a gorge seulement.

A Présenter la sélection de base de la couleur établie ou une équivalence, comme suit :
1 RB-01 : couleur, devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
2 RB-01 : couleur, devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.

Appréts et adhésifs : hydrofuges , recommandés par le fabricant du revétement de sol,
compatibles avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, ou encore au-dessus ou
au-dessous de celui-ci.

Produit de remplissage et enduit de lissage pour support : latex blanc prémélangé ne requérant
que de l'eau pour produire une pate liante, selon les recommandations du fabricant du revétement
de sol.

Bordures métalliques : en aluminium extrudé, lisses, au fini usine, avec rabat se prolongeant sous
le revétement de sol, a épaulement affleurant le dessus du revétement contigu.

Produit d'impression (apprét) : conforme a la norme CAN/CGSB 25.20, type 2 a base d'eau.

Cire : conforme a la norme CAN/CGSB-25.21 et du type recommandé par le fabricant du
revétement de sol.

Exécution

INSPECTION

A l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revétement de sol, s'assurer que le
support en béton est sec.

TRAITEMENT DU SUPPORT

Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et
autres défauts a l'aide d'un produit de remplissage pour support.

Nettoyer le plancher, appliquer le produit de remplissage a la truelle et a la taloche pour obtenir
une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'a ce que le produit ait durci et
séché.

L'ancien revétement doit étre enlevé seulement par des personnes compétentes (il pourrait
contenir de I'amiante).
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Enlever I'ancien adhésif, ou traiter le support de fagon appropriée, afin d'empécher que cet adhésif
tache le nouveau revétement ou gu'il nuise a la bonne adhérence des nouveaux produits utilisés.

POSE DU REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX

Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d'air neuf, pendant toute la durée des
travaux d'installation et pendant une période de 48 a 72 heures, une fois ces derniers terminés.
Ventiler autant que possible directement & I'extérieur. Eviter que de l'air contaminé ne recircule

dans une partie ou dans I'ensemble du réseau de distribution.

Afin de réduire le plus possible les émissions de produits chimiques attribuables aux adhésifs,
utiliser, pour le linoléum, un adhésif de type styréne-butadiene-caoutchouc, a base d'eau, sans
solvant. L'exposition au butadiéne peut causer des irritations oculaires et nasales, des maux de
téte, des étourdissements et des vomissements.

Appliquer uniformément I'adhésif a l'aide de la truelle recommandée, selon les instructions du
fabricant du revétement de sol. Eviter d'étendre de I'adhésif sur une trop grande surface afin que
la prise initiale n'ait pas lieu avant la pose des carreaux. Suivre les instructions écrites du
fabricant.

Poser les carreaux en formant des joints paralléles aux lignes du batiment de maniere a obtenir un
motif symétrique. La largeur des carreaux périphériques ne doit pas étre inférieure a la moitié de la
largeur d'un carreau normal.

Installer le revétement de sol en se fondant sur 'emploi d’'un motif de parement en pierre de taille
et (ou) a disposition en quinconce et ce, en pratiquant des joints en continu et s’allongeant dans le
sens de la marbrure; la granulométrie du motif devra étre en paralléle et ce, pour 'ensemble des
éléments; elle devra aussi étre en paralléle avec la longueur du local ou de la piéce en cause.

Tailler les carreaux et les ajuster avec soin autour des objets fixes.

Poser des bandes décoratives et des carreaux repéres aux endroits indiqués. Réaliser des joints
serrés.

Poser des carreaux sur le plateau des trappes de visite des planchers. Respecter le motif du
plancher.

Prolonger le revétement de sol sur les surfaces destinées a recevoir des cloisons amovibles;
respecter le motif.

Aux baies de portes, interrompre le revétement de sol sous I'axe transversal de la porte lorsque le
fini ou la couleur du revétement de sol est différent dans les piéces contigués.

Poser des bordures métalliques aux endroits ou les rives du revétement de sol sont apparentes ou
ne sont pas protégées.

POSE DES PLINTHES

Poser les plinthes de fagon qu'il y ait le moins de joints possible. Utiliser les plinthes les plus
longues disponibles, ou faire les joints dans les angles rentrants ou les angles prémoulés.

Nettoyer le substrat et I'appréter avec une couche d'adhésif.

Appliguer la colle au dos de la plinthe.

Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher a l'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
Poser les plinthes d'alignement et de niveau, I'écart maximal admissible étant de 1:1000.

Découper les plinthes et les ajuster aux batis de porte et aux autres obstacles. Aux endroits ou les
batis de porte sont encastrés, poser des pieces d'extrémité prémoulées.
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Dans les angles rentrants, faire des joints a recouvrement. Utiliser des piéces d'angle prémoulées
aux angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées pour former les
angles saillants qui ne sont pas d'équerre et prévoir au moins 300 mm pour chaque aile. Aux
angles saillants, poser des plinthes enveloppantes, droites.

NETTOYAGE ET CIRAGE INITIAUX

Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.

Nettoyer, sceller et cirer le plancher nouvellement revétu et les plinthes selon les instructions
écrites du fabricant du revétement de sol. Aux endroits ou le plancher doit étre recouvert de
moquette, nettoyer, sceller et cirer les plinthes avant de poser la moquette.

PROTECTION DES SURFACES FINIES

Protéger le revétement de sol des planchers nouvellement revétus dés l'instant de la prise
définitive de I'adhésif jusqu'au moment de l'inspection finale.

Interdire toute circulation sur les planchers revétus pendant les 48 heures qui suivent la pose du
revétement de sol.

FIN DE LA SECTION
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GENERALITES

REFERENCES

American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)

1 AATCC Test Method 16-2004, Colorfastness to Light.

AATCC Test Method 23-2005, Colorfastness to Burn Gas Fumes.

AATCC Test Method 134-2006, Electrostatic Propensity of Carpets.

AATCC Test Method 171-2005, Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method.
AATCC Test Method 175-2008, Stain Resistance: Pile Floor Coverings.

AATCC Test Method 189-2007, Fluorine Content of Carpet Fibers.

oo wN

ASTM International

N ASTM D 297-93(2006), Standard Test Methods for Rubber Products-Chemical Analysis.

2 ASTM D 2661-08, Standard Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Schedule

40 Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.

ASTM D 1667-05, Standard Specification for Flexible Cellular Materials-Vinyl Chloride Polymers

and Copolymers (Closed-Cell Foam).

ASTM D 3574-08, Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials - Slab, Bonded, and

Molded Urethane Foams.

5 ASTM D 3936-05, Standard Test Method for Resistance to Delamination of the Secondary
Backing of Pile Yarn Floor Covering.

w

Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CAN/CGSB-4.2 n° 22-2004, Méthodes pour épreuves textiles - Solidité de la couleur au
frottement.

2 CAN/CGSB-4.2 n° 27.6M-2004, Résistance a l'inflammation - Essai a la tablette de
méthénamine des revétements de sol textiles.

3 CAN/CGSB-4.2 n° 77.1-94/ISO 4919:2000 , Tapis-moquettes - Détermination de la force
d'arrachement de touffes.

4 CAN/CGSB-4.129-93(C1997), Tapis pour utilisation commerciale.

Carpet and Rug Institute (CRI)

N CRI Carpet Installation Standard 2009.

2 CRI Green Label Indoor Air Quality Testing Program.

3 CRI Green Label Plus Indoor Air Quality Testing Program.

Santé Canada

N C.R.C., ch. 923-10, Reglement sur les produits dangereux (carpettes), pris en vertu de la Loi
sur les produits dangereux, partie Il de I'annexe 1.

Association nationale des revétements de sol (ANRS)
. National Floor Covering Specification Manual 2007.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

. CAN/ULC-S102-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et des assemblages.

2 CAN/ULC-S102.2-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des revétements de sol et des divers matériaux et assemblages.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunions préalables a l'installation :

N Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et des travaux
d'installation, tenir une réunion avec le Consultant, laquelle portera sur ce qui suit :
N Les exigences des travaux.
2 Les conditions d'installation et I'état du support.
3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la

garantie offerte par ce dernier.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
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Soumettre Ie§ documents et les échantillons requis et ce, conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques :

. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant chaque tapis-moquette en dalles, thibaude, adhésif et revétement de
protection. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Echantillons :

. Soumettre des échantillons de chaque type de tapis-moquette en dalles aux fins d'examen et
d'acceptation.

2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a l'ouvrage.

3 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type de tapis-moquette en dalles prescrit et deux (2)

dalles de chaque couleur choisie ainsi que des échantillons de barres de liaisonnement de 150
mm de longueur.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux
et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres
de performance.

Rapports des essais et rapports d'évaluation :
. Rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions du fabricant concernant la pose I'entreposage.

Rapports des controles effectués par le fabricant :

. Rapports des controles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois (3)
jours aprés l'exécution des controles, des exemplaires des rapports du fabricant indiquant que
les travaux sont conformes aux prescriptions.

Déclarations de qualification :

N Conformité : les produits doivent étre conformes aux exigences de la norme CAN/ULC-S102 et
de la norme CAN/ULC-S102.2.
2 Essais : produits satisfaisant aux exigences d'essai ci-apres:
N Exigences associées a la certification Green Label Plus du Indoor Air Quality Testing
Program.
3 Résistance des touffes a I'arrachement : conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-

4.129 lors d'essais effectués selon la norme CAN/CGSB-4.2 numéro.77.1.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 - Documents/Eléments
a remettre a l'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'utilisation et a I'entretien des
produits installés, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Documents de garantie : soumettre les documents de garantie prescrits.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

Matériaux/matériels de remplacement/d'entretien : remettre au Maitre de I'ouvrage, aux fins de
remplacement/d'entretien, des produits provenant du méme lot de fabrication que ceux qui ont été mis
en oeuvre. Les placer dans des emballages protecteurs correctement marqués au moyen d'étiquettes
appropriées. Se conformer aux prescriptions de la section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre
a l'achévement des travaux.

N Quantité : fournir au moins 5 % de chaque élément ci-apres :
N Tapis-moquettes en dalles.
2 Plinthes en tapis-moquette.
3 Adhésifs.

2 Transport, entreposage et protection : se conformer aux exigences du Maitre de I'ouvrage en ce
qui a trait au transport et a I'entreposage des matériaux et des produits de remplacement.
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
. Exigences des organismes de réglementation :
. Présélection : les produits proposés doivent étre conformes aux reglements de Santé Canada,

pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (partie Il de I'annexe 1), étre conformes a la
norme CAN/CGSB-4.2 numéro 27.6.

2 Qualification :

N Fabricant : capable d'assurer une représentation sur place durant les travaux de construction et
d'approuver la méthode de pose.
2 L'entrepreneur du revétement de sol doit satisfaire aux conditions suivantes :
N Expérience et spécialisation en travaux similaires a ceux faisant I'objet de la présente
section.
2 Certification par le fabricant de tapis-moquettes, avant le dépot des offres ou des
soumissions.
3 Les travaux ne pourront pas étre attribués en sous-traitance sans I'approbation écrite du
Consultant.

4 La personne responsable de l'installation des tapis-moquettes doit réaliser les travaux
selon les regles de I'art, y compris la vérification et la préparation du support, et selon les
instructions écrites du fabricant des tapis-moquettes.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

N Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :
1 Entreposer les matériaux et les matériels a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et

bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et les matériels dans des conditions de température et d'humidité

conformes aux recommandations du fabricant, et les protéger contre les intempéries.

Entreposer les tapis-moquettes en dalles et les adhésifs emballés dans leurs contenants ou

leurs emballages d'origine portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant, de maniére qu'ils

soient protégés.

Entreposer les tapis-moquettes en dalles et les accessoires connexes a I'endroit indiqué par le

Consultant, de maniere qu'ils soient protégés.

Y maintenir une température d'au moins 18 degrés Celsius et un taux d'humidité relative de

65 % pendant au moins 48 heures avant le début de la pose.

Protéger les produits contre tout dommage pendant I'entreposage et la manutention. Les garder

couverts, a l'abri des intempéries et de I'numidité.

7 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

w

o o

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

N Conditions ambiantes :

. Teneur en eau : s'assurer que la teneur en eau et l'alcalinité du support se situent dans les
limites recommandées par le fabricant du revétement. Préparer I'essai visant a déterminer la
teneur en eau du support et remettre le rapport au Consultant.

2 Température : maintenir la température ambiante a au moins 18 degrés Celsius a partir de 48
heures avant le début des travaux d'installation jusqu'a au moins 48 heures apres I'achevement
de ces derniers.

3 Humidité relative : maintenir le taux d'humidité relative entre 10 % et 65 % pendant une période
de 48 heures avant le début des travaux d'installation, pendant toute la durée des travaux et
pendant une période de 48 heures apres l'achévement de ces derniers.

4 Ventilation :

N Assurer la ventilation des espaces clos conformément a la section 01 51 00 - Services
d'utilités temporaires. Prévoir des ventilateurs munis de filtres a trés haute efficacité
(HEPA).

2 Assurer une ventilation continue 24 heures par jour pendant toute la durée des travaux

d'installation, de méme que pendant une période de sept (7) jours apres I'achévement
de ces derniers.
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PARTIE 2

2.1

2.2

2.3

5 Ne pas procéder a l'installation des tapis-moquettes avant que la zone de travail soit fermée et
protégée contre les éléments extérieurs, que les ouvrages humides réalisés dans la zone
considérée soient terminés et presque secs et que les travaux réalisés dans le vide de plafond
soient également terminés.

GARANTIE

Garantie du fabricant : soumettre au Consultant, aux fins d'approbation, le document de garantie
standard du fabricant, exécuté par un représentant autorisé de I'entreprise. La garantie du fabricant est
en sus de la garantie prévue au contrat et elle ne restreint en rien les droits du Maitre de I'ouvrage
prévus dans les conditions du contrat.

Durée de la garantie : un (1) an, a compter de la date d'achévement substantiel des travaux.
. La garantie couvre la main-d'oeuvre et la réparation ou le remplacement des éléments
défectueux pendant un (1) an apres la date d'achévement substantiel des travaux.

PRODUITS

MATERIAUX/MATERIELS

Description :
N Adhésifs : teneur maximale en COV de 50 g/L.
2 Primaires : selon les recommandations du fabricant en fonction de I'état des surfaces :

Aprés I'adjudication du contrat, le Représentant du Ministére présentera la nomenclature ou le tableau
des couleurs.

PERFORMANCE

Degré d'inflammabilité certifié conforme au Réglement sur les produits dangereux (carpettes) de Santé
Canada, partie Il de I'annexe 1.

Indice de propagation de la flamme d'au plus 300, indice de pouvoir fumigéne d'au plus 500, d'apres
des essais effectués selon la norme CAN/ULC-S102.2.

Indice de pouvoir fumigéne : 450 ou moins, selon la norme ASTM E 662.

Résistance a la rupture a sec : selon la norme ASTM D2661, résistance a la déchirure minimale
acceptable dans les sens de la longueur et de la largeur conforme a ce qui suit :
N 11,3 kg dans le cas de tapis-moquettes posés par collage.

Usure : au plus 10 % en poids des fibres c6té velours apres 10 ans.
Effilochage des bords : aucun aprés 10 ans.

Traitement antistatique permanent selon la norme AATCC 134, permettant de limiter le développement
et I'accumulation d'une charge électrostatique d'au plus 3 000 V a un taux d'humidité relative de 20 %
et a une température de 22 degrés Celsius.

Accumulation de charge statique : moins de 3,0 kV, selon la norme AATCC 134, aprés 10 ans.

Résistance minimale acceptable des touffes a I'arrachement : selon la norme CAN/CGSB-4.129, 1,6
kilogrammes dans le cas du velours coupé.

Résistance minimale et acceptable du deuxieme dossier au décollement : selon la norme ASTM D
3936; résistance minimale et acceptable au pelage, comme suit : 1,6 kg/25 mm.

Résistance aux taches : selon la norme AATCC 175, 8.
Résistance aux salissures : concentration en fluor d'au moins 350 ppm.
Solidité des couleurs a la lumiére : selon la norme CAN/CGSB-4.2 n° 18.3.

Solidité de la couleur en présence de polluants atmosphériques : selon la norme AATCC 129 et la
norme AATCC 23.

Solidité des teintures par rapport au dégorgement : selon la norme CAN/CGSB-4.2 n° 22.

FABRICATION
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. Type (CT-01) :

1 Présenter la sélection de base de la couleur établie; alternativement, présenter une
équivalence :

N Type et couleur, devant étre déterminés par le Représentant du Ministére.
2 Type (CT-02) — Décoratif :

N Présenter la sélection de base de la couleur établie; alternativement, présenter une
équivalence :

N Type et couleur, devant étre déterminés par le Représentant du Ministéere.
3 Type (CT-03) — Décoratif :

N Présenter la sélection de base de la couleur établie; alternativement, présenter une
équivalence :

N Type et couleur, devant étre déterminés par le Représentant du Ministére.
4 Type (CT-04) :

1 Présenter la sélection de base de la couleur établie; alternativement, présenter une

équivalence :
N Type et couleur, devant étre déterminés par le Représentant du Ministére.
5 Construction de face :
N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
.6 Apparence de la surface de velours :
N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
7 Fibre en velours, selon la norme CAN/CGSB-4.129.
N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
.8 Denier (fibres) du velours de face : au moins 18.
.9 Méthode de teinture : devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
.10 Dossiers pour tapis-moquettes touffetés : selon la norme CAN/CGSB-4.129.
1 Dossiers des tapis-moquettes tissés : selon la norme CAN/CGSB-4.129.
12 Dossiers unitaires et en second plan, selon la norme CAN/CGSB-4.129.
2.4 ENDUIT SERVANT DE COUSSIN AU CARRELAGE
. Type et caractéristiques, devant étre déterminés par le Représentant du Ministere.
25 ACCESSOIRES
. Bandes de seuil :
N Bandes métalliques :
N Bandes concues pour le type de tapis-moquette posé.
2 Ailes au plancher d'au moins 38 mm de largeur, face d'au moins 16 mm de largeur.
3 Finition : revétement anodique transparent.
2 Adhésif :

N Adhésif & usages multiples : de type recommandé par le fabricant du tapis-moquette en dalles
pour pose directe sur le support.

2 Adhésif autocollant : de type recommandé par le fabricant de tapis-moquette en dalles a dossier
spécial pour pose directe sur le support.

3 Adhésif appliqué en usine : I'adhésif doit étre entierement sec. Les dalles de tapis-moquette
pré-encollées ne doivent satisfaire qu'aux criteres d'émissions de COV associés a la
certification Green Label Plus décernée par I'lndoor Air Quality Certification Program du CRI.

4 Adhésif pré-appliqué en usine : indécollable.

5 Adhésif conforme & la directive DDC-152.

3 Revétement de protection : papier kraft robuste, ne tachant pas.
4 Enduit de ragréage pour supports : produit & base de ciment Portland auquel il faut ajouter du latex et

de I'eau pour produire une pate liante.
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PARTIE 3
3.1
N
3.2
N
2
3.3
N
2
3
4
3.4
N
2
3

EXECUTION

POSEURS

Les travaux de pose et d'assemblage des tapis-moquettes en dalles doivent étre exécutés par des
techniciens compétents et expérimentés.

EXAMEN

Examiner I'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés a recevoir les travaux de la
présente section.

Vérification des conditions : avant de procéder a la pose des tapis-moquettes en dalles, s'assurer que

I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est

acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

. Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.

2 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables
et recu l'approbation écrite du Consultant.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation du support :

N Inspecter les supports pour déterminer les travaux qu'il convient d'effectuer pour qu'ils puissent
recevoir les tapis-moquettes.
2 Remplir les fissures de 3 mm de largeur et aplanir les saillies de plus de 0,8 mm au moyen d'un

enduit de ragréage/lissage au latex, approprié et compatible.

Respecter les recommandations écrites du fabricant quant a I'épaisseur d'enduit a appliquer.

Appliquer un primaire compatible sur les grandes surfaces a réparer.

Les supports en béton doivent étre secs, durcis et propres.

Les supports en béton doivent étre exempts de peinture, de saleté, de graisse, d'huile, de

produit de cure et de produit antisolidarisation, de produit d'impression et de tout autre

contaminant susceptible de nuire au collage de I'adhésif.

7 Appliquer sur les supports en béton poreux ou poudreux un primaire compatible avec I'adhésif,
de maniére a rendre la surface apte a recevoir un revétement posé par collage direct sur le
support.

oo w

Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du

fabricant.

. Préparer les surfaces conformément aux exigences de la norme CRI Carpet Installation
Standard.

Préparation des tapis-moquettes en dalles :
. Traitement préalable des tapis-moquettes : selon les instructions écrites du fabricant.

Démolition / Enlévement :

1 Passer l'aspirateur sur les tapis-moquettes avant de les enlever.

2 Conserver les anciens tapis-moquettes enlevés.

3 Enlever les anciens tapis-moquettes et les déposer sur des palettes. Utiliser des techniques
efficaces d’emballage et ce, de sorte a maximiser la quantité de matériaux a déposer dans le
conteneur.

4 Ne conserver aux fins de récupération que les pieces propres et séches. On entend par propres
les piéces qui sont exemptes de débris de démolition, d'amiante, de déchets, de lames de
couteaux et de lattes a griffes.

5 Prévoir le recyclage des thibaudes la ou il existe des installations a cet égard ou selon les
exigences du programme de récupération.

POSE DES TAPIS-MOQUETTES

Poser les tapis-moquettes en dalles conformément aux instructions écrites du fabricant et a la norme
CRI Carpet Installation Standard. Coordonner avec la section 01 73 00 - Exécution.

Coordonner les travaux de pose des tapis-moquettes avec les travaux des autres corps de métiers afin
d'observer un calendrier et une séquence qui permettront d'éviter les retards de construction.

Poser les tapis-moquettes en dalles une fois que les travaux de finition sont terminés, mais avant que
les cloisons amovibles des bureaux et que les socles pour prises téléphoniques et électriques soient
mis en place.
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3.5

3.6
N

Installer les tapis-moquettes en dalles conformément aux recommandations du fabricant. Cela peut
comprendre les motifs suivants : quart de tour (90 degrés), monolithique (sans joints), aléatoire,
horizontal, mosaique quart de tour, mosaique chevrons ou verticale.

Faire des joints serrés pour toute l'installation.

N Mesurer la distance couverte par 11 dalles (10 joints) pour s'assurer qu'elle respecte les
spécifications de pose du fabricant.
2 Ne pas coincer de fils entre les dalles de moquette.

Appliguer un mince film d'adhésif autocollant conformément aux instructions du fabricant.

Le revétement de tapis-moquettes en dalles fini doit présenter un velours uni, exempt de joints
apparents, d'effilochures ou d'autres défauts.

Dans chaque zone a recouvrir, utiliser du tapis-moquette provenant du méme lot de teinture.
. Veiller a ce que la couleur, le motif et la texture des pieces s'harmonisent.
2 Orienter également le velours des piéces dans le méme sens.

Bien ajuster les tapis-moquettes sur tout le pourtour des locaux visés, dans les parties en retrait de
méme qu'autour des éléments d'ossature, des ouvrages mécaniques et électriques, des prises
téléphoniques, des pieces de mobilier fixes et des éléments en saillie.

Fixer les tapis-moquettes en dalles aux éléments en saillie des réseaux de distribution installés sous
plancher ainsi qu'aux tampons de visite qui y permettent l'acces.

Poser du tapis-moquette sur les tampons de visite encastrés.

Prolonger les tapis-moquettes sous les plinthes, les tableaux de baie de porte, les brides et les rosaces
amovibles, les éléments en saillie suspendus, dans les espaces en retrait et dans les autres ouvertures
similaires.

Poser les dalles de tapis-moquette en éliminant les poches, les plis et les autres défauts.

Poser des bandes de transition appropriées pour protéger les bords apparents des dalles de tapis-
moquette aux jonctions avec d'autres revétements de sol.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Inspections et essais :

N Coordonner les essais sur place avec les exigences de la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

Contrbles effectués sur place par le fabricant :

N Coordonner les controles effectués par le fabricant avec les exigences de la section 01 45 00 -
Contrdle de la qualité. Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits
fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a
l'installation, a la protection et au nettoyage de ses produits, puis soumettre des rapports écrits,
dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les
termes du contrat.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.

3 Prévoir des visites de chantier aux étapes indiquées ci-apres :

N Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et

les autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de
I'ouvrage faisant I'objet de la présente section.

2 Deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois ceux-ci
achevés a 25 % puis a 60 %.

3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

4 Obtenir les rapports de contrdle dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les

remettre immédiatement au Consultant.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11
- Nettoyage.
N Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils
et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
N Passer l'aspirateur sur les tapis-moquettes des que les travaux d'installation sont
terminés.
3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.
3.7 PROTECTION
N Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Interdire toute circulation sur les tapis-moquettes pendant au moins 24 heures aprés la pose et jusqu'a

ce que l'adhésif soit complétement sec.
Installer les revétements de protection a la satisfaction du Consultant.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des tapis-
mogquettes en dalles.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
1 Ministere de la Justice Canada (Jus)
1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), (1999), ch. 33.
2 Environmental Protection Agency (EPA)
1 EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer

Products, Method 24 - 1995, (for Surface Coatings).

.3 Master Painters Institute (MPI)
1 MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2004.

A4 Code national de prévention des incendies du Canada - 1995

5 Society for Protective Coatings (SSPC)
1 SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and Specifications Manual.

.6 Transport Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

1.2 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Qualifications :

A L'Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer qu'il posséde au moins cing (5) ans
d'expérience dans I'exécution de travaux semblables. Fournir la liste des trois (3) derniers
projets comparables en y précisant le nom et I'emplacement du projet, l'autorité contractuelle
chargée du devis et le nom du gestionnaire du projet.

2 Les travaux de peinture doivent étre exécutés par des ouvriers qualifiés titulaires d'un «
Certificat de compétence d'homme de métier ».

3 Des apprentis peuvent aussi étre engagés a la condition qu'ils travaillent sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié, conformément a la réglementation régissant ce corps de métier.

2 Echantillons de I'ouvrage :

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contrble de
la qualité.
A Réaliser un échantillon de I'ouvrage de 300 mm sur 300 mm. Préparer la surface, l'aire,

la piéce ou I'élément désigné (pour chaque gamme de couleurs) et appliquer, selon les

exigences spécifiées, la peinture ou I'enduit prescrit conformément aux couleurs, aux

textures et aux degrés de brillant ou de lustre sélectionnés.
2 Les échantillons serviront aux fins suivantes :

N Evaluer la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel, la
qualité de la mise en oeuvre des matériaux et la qualité d'exécution des travaux
selon les exigences énoncées dans le MPI Architectural Painting Specification
Manual.

3 Réaliser les échantillons de I'ouvrage aux endroits désignés par le Représentant du

Ministere.

4 Laisser 24 heures aux personnes responsables pour examiner les échantillons avant
d'entreprendre les travaux.

5 Une fois acceptés, les échantillons de I'ouvrage constitueront la norme minimale a
respecter pour les travaux. Les échantillons approuvés pourront faire partie de lI'ouvrage

fini.
.3 Réunion préalable a la mise en oeuvre :
1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion, au cours de laquelle doivent étre
examinés :
A les exigences des travaux;
2 |'état et les conditions de mise en oeuvre;
3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
4 les instructions concernant la mise en oeuvre ainsi que les termes de la garantie offerte
par ce dernier.
A4 Santé et sécurité :
1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
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1.4

Exigences en matiere de développement durable visant la construction : selon la section 01 47 15 -
Développement durable - Construction.

Exigences en matiere de développement durable visant le contréle : selon la section 01 47 17 -
Développement durable - Contrdle.
CALENDRIER DES TRAVAUX

Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinture au Représentant du Ministére aux
fins d'examen, et ce, au moins 48 heures avant le début des travaux prévus.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére pour toute modification du calendrier des
travaux.

Etablir le calendrier des travaux de maniére a ne pas déranger les occupants du batiment.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque type de peinture ou
d'enduit entrant dans la réalisation du revétement.

2 Soumettre les fiches techniques requises relativement a I'application ou a I'utilisation de diluant
pour peinture.

3 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systeme d'information sur les

matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce
systeme, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre. Les fiches doivent
indiquer le taux d'émission de COV des produits pendant I'application et la cure.

Echantillons :

A Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes si les produits sont fabriqués dans
une gamme de couleurs restreinte.

2 Fournir deux (2) panneaux échantillons de 200 mm sur 300 mm de chaque peinture, teinture,

produit de finition spécial et produit de finition incolore et ce, selon les prescriptions pour chaque
couleur, texture et degré de brillant ou de lustre requis, conformément aux exigences du MPI
Architectural Painting Specification Manual, en utilisant les matériaux supports indiqués ci-apres

N Utiliser une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur un
subjectile métallique.

2 Utiliser un panneau de contreplaqué de bouleau de 13 mm d'épaisseur pour les produits
appliqués sur un subjectile en bois.

3 Utiliser un bloc de béton de 50 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur un
subjectile en béton ou en magonnerie d'éléments en béton.
4 Utiliser une plaque de platre de 13 mm d'épaisseur pour les produits de revétement

appliqués sur des plaques de platre et autres surfaces lisses.

5 Utiliser un panneau dur de parement et de 10 mm d'épaisseur pour les produits
appliqués sur un subjectile en bois.

.3 Conserver sur le chantier méme les échantillons de I'ouvrage examinés afin d'indiquer la norme
minimale de qualité jugée acceptable pour les revétements de surface réalisés sur place.
4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires

indépendants reconnus, certifiant que les produits de peinture et les enduits satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance. Les rapports
doivent indiquer ce qui suit.

A Présence, et concentrations le cas échéant, de plomb, de cadmium et de chrome dans
le produit de peinture ou I'enduit utilisé.

2 Présence, et concentrations le cas échéant, de mercure dans le produit de peinture ou
I'enduit utilisé.

3 Présence, et concentrations le cas échéant, de composés organochlorés et de
biphényles polychlorés (PCB) (diphényles polychlorés) dans le produit de peinture ou
I'enduit utilisé.

5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les

enduits et autres matériaux satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

.6 Instructions du fabricant :
N Soumettre les instructions d'application et de mise en oeuvre fournies par le fabricant.
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1.6

7 Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux : soumettre les renseignements ci-

apres relativement aux travaux d'entretien en vue de leur inclusion dans le manuel spécifié a la

section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux :

N Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

3 Les numéros des couleurs.

4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix
environnemental du MPI.

ENTRETIEN

Matériaux et produits de remplacement :

1 Fournir des matériaux et des produits de remplacement provenant des mémes lots de
production que ceux mis en oeuvre. Les recouvrir d'un emballage protecteur, correctement
marqués a l'aide des étiquettes appropriées et conformes a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre & I'achévement des travaux.

2 Quantité : fournir un (1) contenant de quatre (4) litres de chaque couleur et de chaque type de
teinture et d'enduit de finition. Marquer les contenants de peinture et d'enduit en associant
chaque couleur et chaque type de produit utilisé a la nomenclature des revétements de peinture
et d'enduit acceptée, précisant en outre les couleurs sélectionnées pour les différents produits.

.3 Transport, entreposage et protection : se conformer aux exigences du Représentant du
Ministére en ce qui a trait au transport et a I'entreposage des matériaux et des produits de
remplacement.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement :

A Emballer, expédier, manutentionner et décharger les matériaux et les produits conformément
aux indications de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux
instructions écrites du fabricant.

Acceptation des matériaux et des produits :

A Identifier les produits de peinture et d'enduit ainsi que les matériaux et les produits utilisés au
moyen d'étiquettes indiquant ce qui suit :
A le nom et I'adresse du fabricant;
2 le type de peinture ou d'enduit;
3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.

Retirer du chantier les matériaux et les produits endommagés, ouverts ou refusés.

Entreposage et protection :

1 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue a une température
contrdlée, et I'entretenir correctement.

2 Entreposer les matériaux et les produits a I'écart des sources de chaleur.

3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la température se situe

entre 7 degrés Celsius a 30 degrés Celsius.

La température d'entreposage des produits thermosensibles ne doit jamais étre inférieure a la
température minimale recommandée par le fabricant.

Garder propres et en bon ordre les aires utilisées pour I'entreposage, le nettoyage et la préparation des
surfaces. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état de propreté initial.

Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le jour
méme.

Exigences relatives a la sécurité incendie :

A Fournir un (1) extincteur pour feux ABC de 9 kg et le placer a proximité de |'aire d'entreposage.

2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les
contenants vides et les matiéres susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces
contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et
combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du
Canada.

Gestion et élimination des déchets :
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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.10

A1

12

13

.14

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations

appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne et en carton ondulé

aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi et de

recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des

déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément aux réglementations régionales

et municipales applicables.

S'assurer que les contenants vides sont scellés, puis entreposés correctement en vue de leur

élimination.

Acheminer les produits de peinture et les enduits inutilisés vers un site agréé de collecte des

matiéres dangereuses accepté par le Représentant du Ministére.

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois de méme que les produits

connexes tels que les diluants et les solvants sont assimilés aux matieres dangereuses et, de

ce fait, sont assujettis a la réglementation applicable relativement a leur élimination. Les
renseignements relatifs aux mesures législatives pertinentes peuvent étre obtenus aupres des
ministres provinciaux responsables de I'environnement et des administrations régionales
compétentes.

Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des déchets dangereux et

éliminés de facon appropriée.

Placer les matériaux et les produits désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les

contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les récipients

désignés destinés a recevoir les déchets dangereux.

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout sanitaires et

pluviaux, respecter rigoureusement les directives suivantes:

N Conserver I'eau ayant servi au nettoyage dans le cas des peintures et autres produits a
base d'eau de maniére a permettre la collecte par filtration des diverses matiéres
déposées.

2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de peinture
dans des contenants désignés a cette fin, et les éliminer de fagcon appropriée.

3 Conserver les chiffons imbibés d'huile et de solvant utilisés au cours des travaux de
peinturage en vue de récupérer les contaminants gu'ils contiennent et de les éliminer, ou
de nettoyer les chiffons de fagon adéquate, selon le cas.

4 Prendre les dispositions requises en vue de I'élimination des contaminants
conformément a la réglementation visant les déchets dangereux.

b5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder a leur élimination ou
a leur recyclage (dans les régions disposant d'installations appropriées).

La ou il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture, les

classer par type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de collecte ou de

recyclage.

Confier la collecte de ces produits a des employés ou des organisations responsables qui

pourront les réutiliser ou les retransformer et rendre compte des quantités ainsi recyclées.

Prévoir les modalités de transport appropriées, au besoin.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Chauffage, ventilation et éclairage :

1
.2

Ventiler les espaces clos conformément a la section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.
Fournir des installations de chauffage permettant de porter les températures de I'air ambiant et
du subjectile a plus de 10 degrés Celsius au moins 24 heures avant le début des travaux, et de
maintenir ces températures pendant et apres I'exécution de ces derniers, jusqu'a ce que les
surfaces aient suffisamment séché et durci.

Assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent 'achévement des travaux.
Coordonner l'utilisation du systeme de ventilation existant avec le Représentant du Ministére et,
au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son fonctionnement pendant et aprés
I'exécution des travaux.

Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si
les systémes permanents ne peuvent pas étre utilisés; si les systemes permanents du batiment
ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils
supplémentaires requis pour respecter ces dernieres.

Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement de 323 lux au moins
sur les surfaces & peinturer.
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2

PARTIE 2

2.1

Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile :

1

A moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de l'organisme compétent

assurant l'inspection des peintures et du fabricant du produit de revétement utilisé, ne pas

procéder aux travaux de peinture dans les conditions énumérées ci-apres :

N Les températures de l'air ambiant et du subjectile sont inférieures a 10 degrés Celsius.

2 La température du subjectile est supérieure a 32 degrés Celsius, a moins que la formule
de la peinture & mettre en oeuvre ne soit congue en vue d'une application & des
températures élevées.

3 Les températures de I'air ambiant et du subjectile ne se situent pas a l'intérieur de la
plage recommandée par le MPI ou par le fabricant de la peinture.
4 L'humidité relative est inférieure a 85 % ou le point de rosée correspond a un écart de

plus de 3 degrés Celsius entre la température de I'air et celle du subjectile. Le produit de
peinture ne doit pas étre appliqué si I'écart entre le point de rosée et la température
ambiante ou celle du subjectile est supérieur a 3 degrés Celsius. L'humidité relative doit
donc étre déterminée a l'aide d'un psychrométre fronde avant le début de la mise en
oeuvre.

b5 Il pleut, il neige, il y a du brouillard ou de la bruine, ou encore des précipitations sous
forme de neige ou de pluie sont prévues avant le séchage complet de la peinture.

Les conditions ambiantes pendant le séchage ou la réticulation du produit ou de I'enduit

appliqué sont conformes aux plages spécifiées et ce, jusqu'a ce que le nouvel enduit mis en

oeuvre puisse résister aux conditions climatiques courantes. Exécuter le revétement de peinture

de maniére a garantir le respect des conditions et de la teneur en humidité maximale du

subjectile énumérées ci-apres :

N période de cure d'au moins 28 jours pour les nouvelles surfaces de béton ou de
magonnerie;

2 teneur en humidité maximale de 15 % pour le bois;

3 teneur en humidité maximale de 12 % pour les plaques et les enduits de platre.

Effectuer les essais visant a déterminer la teneur en humidité des subjectiles a I'aide d'un

humidimétre électronique correctement étalonné. S'il s'agit de planchers en béton, évaluer la

teneur en humidité par un simple « contréle du pouvoir couvrant sur surface de référence ».

Effectuer des essais sur les surfaces de platre, de béton et de magonnerie en vue de

déterminer leur alcalinité.

Etat des surfaces et conditions de mise en oeuvre :

1

.2

3

Appliquer le produit de peinture seulement dans les zones ou la qualité des surfaces finies ne
sera pas altérée par des poussieres mises en suspension dans l'air ambiant au cours de
travaux de construction ou par des poussieres soufflées par le vent ou par le systeme de
ventilation.

Procéder a l'application des peintures et enduits sur les surfaces correctement préparées et
dont la teneur en humidité se situe a l'intérieur de la plage spécifiée.

Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est seche ou suffisamment durcie.

Exigences additionnelles relatives a I'application de peinture ou d'enduit sur des surfaces intérieures :

A

2

Appliquer les produits de peinture lorsque la température sur les lieux des travaux peut étre
maintenue a l'intérieur des limites recommandées par le fabricant des produits mis en oeuvre.
Dans les batiments occupés, tous les travaux de peinture doivent étre effectués apres les
heures de fermeture. Le calendrier des travaux doit étre approuvé par le Représentant du
Ministére et il doit prévoir un temps de séchage et de réticulation suffisant avant le retour des
occupants.

PRODUITS

MATERIAUX/MATERIELS

Les produits de peinture et les enduits énumérés dans la Liste des produits approuvés du MPI peuvent
étre utilisés dans les cadre des présents travaux.

Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

Seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental E3 peuvent étre
utilisés dans le cadre des présents travaux.

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revétements de peinture intérieurs,
y compris celles visant la préparation des surfaces et I'application de primaire ou de peinture
d'impression.
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2.2

2.3

2.4

Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures,
laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur la Liste des produits
approuvés présentée dans le MPI Architectural Painting Specification Manual.

L'huile de lin, le vernis a la gomme laque et la térébenthine doivent étre des produits de premiére
qualité figurant sur la Liste des produits approuvés présentée dans le MPI Architectural Painting
Specification Manual et ils doivent étre compatibles avec les autres produits de revétement utilisés.

COULEURS

Le Représentant du Ministére fournira la liste des couleurs apreés [l'attribution du marché.

Les couleurs seront choisies parmi la gamme compléte de couleurs et de teintes offertes par les
fabricants. Ne pas choisir plus de trois (3) couleurs pour I'ensemble du projet.

Si des produits particuliers sont offerts dans une gamme limitée de couleurs, les couleurs des produits
effectivement mis en oeuvre seront sélectionnées dans cette gamme restreinte.

Dans les systéemes de peinture a trois (3) couches, la deuxiéme couche devra étre d'une teinte
Iégérement plus pale que la couche de finition pour faciliter le repérage visuel de chaque couche.

Tableau des couleurs - Sélection de base par rapport a la conception; prévoir la couleur ci-aprés ou
son équivalent :
A PT-01 : peinture de grande surface.

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.
2 PT-02 : peinture décorative

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.
.3 PT-03 : peinture décorative

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
4 PT-04 : peinture décorative

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
5 PT-05 : peinture décorative

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.
.6 PT-06: peinture de porte et de bati vitrifié

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.
7 PT-07 : peinture de cloison suspendue et ce, au plafond

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministere.
.8 ST-01 : teinture pour portes en bois

N Devant étre déterminée par le Représentant du Ministére.

MELANGE ET MISE EN COULEUR

Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur transport vers le chantier. Cette
mise en couleur doit au préalable étre autorisée par écrit par le Représentant du Ministéere.

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a durcissement catalytique conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la peinture, conformément aux
recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout solvant organique similaire ne doit pas étre utilisé
pour diluer les peintures a I'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux instructions du fabricant.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire
les matiéres agglutinées, pour assurer la dispersion compléte des pigments déposés, et pour préserver
I'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.

DEGRE DE BRILLANT (LUSTRE)

Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les valeurs
résentées dans le tableau qui suit :

Degré de brillant Brillant a 60 degrés Lustre a 85 degrés
G1 — fini mat (en aplat) au plus 5 au plus 10

G2 — fini velours au plus 10 de 10a 35

G3 — fini coquille d'oeuf de 10a 25 de 10a 35

G4 — fini satin de 20 a 35 au moins 35
G5 —fini satin de 35470

G6 — fini brillant de 70 &4 85
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PARTIE 3
3.1

A
3.2

A

2
3.3

A

2

3

| G7 — fini trés brillant | plus de 85 | |

Les degrés de brillant des surfaces revétues de peinture doivent s’assortir a ceux des finis existants.

SYSTEMES DE PEINTURE D'INTERIEUR

Métal galvanisé : notamment portes, batis, composants divers en acier.
1 INT 5.3M - Produit architectural haute performance au latex, fini G5.

Bois d'oeuvre raboté : notamment les portes, les batis et de portes et de fenétres, les pourtours et les
boiseries :
1 INT 6.3E - Vernis a base de polyuréthanne, fini G2 (sur teinture).

Enduits et plaques de platre : notamment revétements muraux en plaques de platre, panneaux «
Sheetrock », cloisons seches et finis texturés :
1 INT 9.2B - Produit architectural haute performance au latex, finis G2 et G3.

N Plafonds : fini G2.

2 Murs : fini G3.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Soumettre aux essais ci-aprés chaque lot de matieres consolidées recyclées aprés consommation

avant de préparer la nouvelle formule du produit utilisé pour le revétement de surface et de placer ce

produit dans un contenant. Les essais doivent étre exécutés par un laboratoire ou une installation

ayant été accréditée par le Conseil canadien des normes.

1 Les teneurs en plomb, en cadmium et en chrome doivent étre déterminées selon la méthode
numéro 6010 appelée spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute fréquence
(SE/PIHF), telle que définie dans le document EPA SW-846.

2 La teneur en mercure doit étre déterminée selon la méthode numéro 7471 appelée
spectrométrie d'absorption atomique - vapeurs froides, telle que définie dans le document EPA
SW-846.

.3 Les teneurs en composés organochlorés et en biphényles polychlorés (BPC) (diphényles)

doivent étre déterminées selon la méthode numéro 8081 appelée chromatographie en phase
gazeuse (CPQG), telle que définie dans le document EPA SW-846.

EXECUTION

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du fabricant, y compris les
bulletins et les fiches techniques traitant des produits ainsi que les instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits.

GENERALITES

Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinturage
conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications Manual.

Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

INSPECTION

Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation
adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer les travaux, signaler au
Représentant du Ministére, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou
défavorables décelés.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a peindre a I'aide d'un
humidimétre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers de béton doit
cependant étre évaluée par un simple « contrble du pouvoir couvrant sur surface de référence ». Ne
pas commencer les travaux avant que |'état des subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de
valeurs recommandée par le fabricant.

Teneur en humidité maximale admissible :

A Stucco, enduits et plaques de platre : 12 %.

2 Béton : 12 %.

3 Blocs et briques de béton ou d'argile cuite : 12 %.
4 Bois : 15 %.
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3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Protection :

1 Protéger les surfaces du batiment et les structures voisines qui ne doivent pas étre revétues de
peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres dommages a I'aide de
couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont
endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du Représentant du
Ministere.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de résistance au feu
des portes et des bétis par exemple.

.3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.

A4 Assurer la protection des piétons, des occupants du batiment et du public en général se
trouvant a l'intérieur ou a proximité du batiment.

2 Préparation des surfaces :

1 Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage, la
quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains et les autres
pieces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en surface avant de
commencer les travaux de revétement. Identifier tous les articles déposés et les ranger dans un
endroit sar; les reposer une fois le revétement de peinture achevé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels transportables afin de
faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur et a
mesure de l'avancement des travaux.

.3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant I'exécution des
travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant du Ministere.

.3 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans le MPI
Architectural Painting Specification Manual. Se reporter a ce document au sujet des exigences
particulieres qui s'ajouteront aux instructions ci-apres :

1 Enlever la poussiére, la saleté et les autres matiéres étrangeres en essuyant les surfaces avec
des chiffons propres et secs et en passant l'aspirateur ou en les balayant avec un jet d'air
comprime.

2 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable additionné d'un agent de blanchiment, au
besoin, et de I'eau chaude propre, au moyen d'une brosse a poils raides pour débarrasser les
surfaces de la saleté, de I'huile et des autres contaminants.

.3 Aprés avoir bien brossé les surfaces, les rincer a I'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste plus de
matiéres étrangeres.

A4 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et sécher en profondeur.

5 Pour préparer les surfaces destinées & recevoir une peinture a base d'eau, il est recommandé
d'utiliser des produits de nettoyage a I'eau plutdt que des solvants organiques.

.6 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a gachette.

v Une fois seches, de nombreuses peintures a base d'eau ne peuvent étre enlevées avec de
I'eau. Il faut réduire au maximum I'utilisation d'essences minérales ou de solvants organiques
pour le nettoyage de ces peintures.

A4 Avant I'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches subséquentes,
empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des
produits chimiques corrosifs, de la graisse, de I'huile et des solvants. Appliquer le primaire ou le produit
d'impression, la peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus tét possible aprés le
nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.

5 Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur les surfaces dissimulées des
nouveaux ouvrages en bois avant de les mettre en place. Utiliser pour ce faire les produits
d'impression prescrits pour les surfaces apparentes.

A Appliquer un produit d'impression vinylique conforme aux exigences visant le produit numéro 36
de la liste des produits du MPI sur les noeuds, la gomme, la séve et les surfaces résineuses.

2 Obturer les fissures et les trous de clous a l'aide d'un bouche-pores.

3 Teindre le bouche-pores avant son application sur des ouvrages en bois teint.

.6 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne
adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible a une distance de 1 000 mm ou
moins.

7 Nettoyer les supports (surfaces) métalliques a peindre en les débarrassant des traces de rouille, des

écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de I'huile, de la graisse et des autres matiéres
étrangéres conformément aux exigences du MPI. Eliminer toute trace de produit de décapage, puis
nettoyer les angles et les creux des surfaces au moyen de brosses propres, au moyen d'un jet d'air
comprimé sec ou par un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur.
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3.5

3.6

.10
A1

Retoucher les surfaces revétues d'un produit d'impression appliqué en atelier avec le produit
d'impression approprié, selon les indications.

APPLICATION

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du Ministere. Appliquer la
peinture au pinceau ou a la brosse, au rouleau, avec un pistolet a air ou avec un pistolet a pulvérisation
sous haute pression sans air. A moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les
instructions du fabricant.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau :

1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un rouleau de
type approprié.

.2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.

.3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et

dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un
tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines surfaces ou
certains coins avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et
repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent étre exemptes
de marques de rouleau et de surplus de peinture.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse sur les surfaces
finies, et reprendre ces surfaces.

Application au pistolet :

1 Fournir un équipement congu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser le produit &
appliquer et muni des régulateurs de pression et des manometres appropriés. Maintenir cet
équipement en bon état.

.2 Durant I'application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients dans le
contenant par une agitation mécanique continue ou par une agitation intermittente répétée aussi
souvent que nécessaire.

.3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte lors de la
passe précédente. Repasser avec un rouleau sec apres l'application de la premiére couche.

A4 Enlever immédiatement les coulures et les festons a I'aide d'un pinceau.

5 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes

et les autres endroits difficiles a atteindre avec le jet du pistolet.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage seulement s'il n'y a pas
d'autres moyens de peinturer des surfaces difficiles d'acces.

Appliquer chague couche de peinture de maniére & obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme.
Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche
suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apres le nettoyage et entre chaque couche
successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que le sommet des
armoires et des garde-robes ainsi que les rives en saillie.

Finir l'intérieur des armoires et des garde-robes selon les indications fournies pour les surfaces
apparentes.

Finir les alcbves et les rangements selon les indications fournies pour les piéces attenantes.

Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables
aux faces de parement des portes, apres que ces derniéres ont été ajustées.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Murs : aucun défaut visible a une distance de 1 000 mm, a un angle de 90 degrés par rapport a la
surface examinée.

Plafond : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés par rapport a la
surface examinée, sous lI'éclairage définitif prévu.

La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la totalité de la surface
examinée.
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3.7

3.8

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les travaux intérieurs de décoration et de revétement de peinture ou d'enduit doivent étre inspectés
par une agence d'inspection des travaux de peinture (un inspecteur) reconnue par l'autorité
contractuelle et par I'association locale des entrepreneurs en peinture. L'agence d'inspection doit étre
prévenue par I'entrepreneur en peinture au moins une semaine avant le début des travaux et ce
dernier doit lui fournir le devis des travaux de revétement de peinture ou d'enduit, le cahier des
charges, les plans, les dessins en élévation (y compris les dessins de détail pertinents) ainsi que la
nomenclature des produits de finition.

Les surfaces intérieures a revétir de peinture ou d'enduit doivent étre inspectées, avant le début des
travaux de peinture ou apres I'application d'une couche d'impression ayant révélé des défauts dans le
subjectile, par I'agence d'inspection des travaux de peinture qui informera par écrit le Représentant du
Ministere et I'Entrepreneur général des différents défauts et problemes relevés.

Lors de la mise en oeuvre de peintures, d'enduits ou de systemes de décoration « spéciaux » (p. ex.
des produits a base d'élastomere) ou de produits ou systemes ne figurant pas sur la liste des produits
du MPI, le fabricant de la peinture ou de I'enduit utilisé doit assurer, dans le cadre de ses fonctions,
I'approbation des surfaces et des conditions existantes en vue de I'application du systéme particulier
de peinture ou d'enduit prescrit de méme que la supervision sur place, l'inspection et I'approbation des
travaux de mise en oeuvre des peintures ou des enduits, selon les besoins, sans frais additionnels
pour le Propriétaire.

Norme de qualité :

1 Murs : aucun défaut visible a une distance de 1 000 mm, a un angle de 90 degrés par rapport a
la surface examinée.

2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés par rapport a
la surface examinée, sous I'éclairage définitif prévu.

.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la totalité de la

surface examinée.

L'inspection sur place des travaux de peinture intérieurs sera effectuée par une agence d'inspection
indépendante désignée par le Représentant du Ministere.

Informer le Représentant du Ministere lorsqu'une surface et un produit appliqué sur le chantier sont
préts a étre inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été
approuvée.

Coopérer avec I'agence d'inspection des travaux de peinture et lui donner acces a toutes les zones du
chantier.

Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir, a la
demande du Représentant du Ministére, la conformité des travaux aux exigences du MPI spécifiées.
REMISE EN ETAT DES LIEUX

Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.
Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible aprés I'achévement des travaux.

Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures
et les mouchetures au fur et & mesure que les travaux progressent, a l'aide d'un solvant compatible.

Protéger les surfaces fraichement peintes contre les coulures et la poussiere, a la satisfaction du
Représentant du Ministére, et éviter d'érafler les revétements neufs.

Remettre les locaux ayant servi a l'entreposage, au mélange et a la manutention des peintures ainsi
gu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de propreté initial, a la satisfaction
du Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION



	1445.092116-F
	1445.092216-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
	.1 ASTM C645-08a, Specification for Non-structural Steel Framing Members.
	.2 ASTM C754-07, Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB).
	.1 CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction.


	1.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.3 Réunion préalable à l'installation : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les instructions d'installation du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.
	.5 Soumettre trois (3) copies des rapports de vérification sur place, ces rapports provenant de l’Ingénieur en charpente de l’Entrepreneur chargé des systèmes.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/ MATÉRIELS
	.1 Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : poteaux, de dimensions conformes aux indications, selon la norme ASTM C645, en tôle d'acier laminée et galvanisée par immersion à chaud de 0,91 mm d'épaisseur, conçus pour le vissage des plaq...
	.2 Lisses supérieures et inférieures : conformes à la norme ASTM C645, de largeur appropriée à la dimension des poteaux et munies d'ailes de 32 mm de hauteur.
	.3 Système d’ossature non porteur, constitués de poteaux, comme suit :
	.1 Poteaux : dimensions, selon les indications, dont l'âme est constituée d'un treillis de liens obliques soudés aux points de jonction de [membrures doublées. Le treillis doit être fait de fil d'acier étiré à froid, de 4,5 mm de diamètre au moins, ay...
	.2 Lisses inférieures : en tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur, de dimensions adaptées à celles des poteaux, du type à pression, façonnées de manière à maintenir solidement les poteaux en place à 50 mm d'entraxe.
	.3 Lisses supérieures : en profilés de dimensions adaptées à celles des poteaux, pour assemblage avec des sabots et des fils de ligature doublés, de 1,2 mm de diamètre.
	.4 Les surfaces des éléments en acier doivent être décapées et nettoyées après le façonnage, puis recouvertes en atelier d'une peinture pour couche primaire conforme à la norme CAN/CGSB-1.40.

	.4 Produit de scellement pour isolation acoustique : conforme à la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MONTAGE
	.1 Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, puis les fixer à 610 mm d'entraxe, au plus.
	.2 Poser un complexe d'étanchéité à l'humidité sous les lisses inférieures sabotées des cloisons reposant sur des dalles au sol.
	.3 Poser les poteaux à la verticale, en fonction de l’espacement d’entre axes indiqué et à 50 mm au plus des murs adjacents ainsi que de chaque côté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses supérieures et inférieures. Contrevent...
	.4 Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place des poteaux métalliques.
	.5 Fixer les poteaux à la lisse inférieure et supérieure à l'aide de vis.
	.6 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser les poteaux de façon que les ouvertures ménagées dans leur âme soient bien alignées.
	.7 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des cadres de portes et de fenêtres et des autres supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections.
	.8 Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la pièce, de chaque côté des ouvertures d'une largeur supérieure à l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux ainsi doublés et les assujettir l'un à l'autre avec des attaches à pre...
	.9 Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte épaisseur en guise de montants.
	.10 Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les appuis de baies des fenêtres et des panneaux latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les lisses à chaque extrémité des poteaux, conform...
	.11 Monter des cadres autour des quatre faces des ouvertures du bâtiment, du matériel encastré, des armoires et des panneaux d'accès. Prolonger les cadres dans les jouées. Vérifier les dégagements requis auprès des fournisseurs de matériel.
	.12 Attacher le treillis en fil de sécurité aux poteaux (montants) en métal et ce, en se servant de rivets assortis.
	.1 Le Représentant du Ministère exige une inspection du treillis à fil de sécurité et ce, avant la pose des panneaux en gypse.

	.13 Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux de façon à permettre la fixation des appareils sanitaires et des divers accessoires, tels les cuvettes de lavabos, les toilettes, les accessoires de salles de...
	.14 Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue de la fixation des boîtes de jonction et autre matériel d'installations électriques.
	.15 Sauf indication contraire dans les dessins, monter les cloisons à la hauteur du plafond.
	.16 Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de façon que les charges permanentes ne puissent être transmises aux poteaux. Installer des lisses supérieures avec ailes de 50 mm. Réaliser un joint de contrôle dans les lisses en dou...
	.1 Installer un profilé de déflexion de 50 mm de profondeur à même la partie supérieure des cloisons.
	.2 Nicher une lisse supérieure de 65 mm de profondeur dans le profilé de déflexion et ce, dans une distance d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm. Ne pas attacher les lisses ensemble.

	.17 Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des surfaces non isolées.
	.18 Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique et une bande isolante au-dessous des poteaux et des lisses, au périmètre des cloisons insonorisantes.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois la mise en oeuvre ou l'installation achevée, évacuer du chantier les matériaux de surplus, les déchets, les outils et les barrières servant à protéger l'équipement.



	1445.095113-F
	1445.095300.01-F
	.1 Motif de quadrillage à barres en té et dans deux sens.
	.2 Système de tés apparents.
	.3 Couleur : blanc en aplat.
	.4 Moulures : à poser d’affleurement.
	.1 CGC – DX/DXL.

	1445.096516-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
	.1 ASTM F1303-99, Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing.


	1.2 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fournir deux échantillons de revêtement de sol en feuilles de 300 mm x 300 mm, et deux échantillons de plinthe, de nez de marche, de bande décorative, de marche et de bordure de 300 mm de longueur.

	1.3 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des revêtements de sol souples, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.4 MATÉRIAUX/MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRES
	.1 Fournir les feuilles, les plinthes et l'adhésif nécessaires à l'entretien des revêtements souples, conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.2 Fournir un stock correspondant à 2 p. 100 des feuilles de revêtement et ce, de chaque couleur, motif et type nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état.
	.3 Les feuilles de revêtement supplémentaires fournies doivent être d'une seule pièce et provenir du même lot de production que les feuilles mises en place.
	.4 Identifier clairement chaque rouleau de feuilles et chaque contenant d'adhésif.
	.5 Les remettre au Propriétaire à l'achèvement des travaux faisant l'objet de la présente section.
	.6 Les entreposer à l'endroit indiqué par le Propriétaire.

	1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Maintenir l'air ambiant et la surface du support à une température supérieure à 20oC pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures après l'achèvement de ces travaux.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les adhésifs et les produits de finition inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, approuvé par le Consultant.
	.3 Acheminer les éléments et le câblage métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal approuvée par l’Architecte.
	.4 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.5 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.


	Partie 2 PRODUITS
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Revêtement de sol en feuillards souples :
	.1 Catégorie : 1.
	.2 Épaisseur : 2 mm.
	.3 Limite de charge statique : 2 000 lb/po.ca.
	.4 Densité de la fumée : <450
	.5 Couleur conceptuelle de base :
	.1 RS-01 : couleur, devant être déterminée par le Représentant du Ministère.
	.2 RS-02 : couleur, devant être déterminée par le Représentant du Ministère.


	.2 Apprêts et adhésifs : recommandés par le fabricant du revêtement de sol souple, compatibles avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, ou encore au-dessus ou au-dessous de celui-ci.
	.3 Produit de remplissage et enduit de lissage pour support : latex blanc prémélangé ne requérant que de l'eau pour produire une pâte liante selon les recommandations du fabricant du revêtement de sol.
	.4 Bordures métalliques :
	.1 En aluminium extrudé, lisses, au fini d'usine, avec rabat en acier inoxydable se prolongeant sous le revêtement de sol, à épaulement affleurant le dessus du revêtement contigu.

	.5 Bordures aux pénétrations de plancher : type recommandé par le fabricant du revêtement.
	.6 Produits d'impression et cires : du type recommandé par le fabricant du revêtement de sol, quant à leur compatibilité avec le matériau et l'emplacement.


	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 VÉRIFICATION DES CONDITIONS D'INSTALLATION
	.1 À l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revêtement de sol, s'assurer que le support en béton est propre et sec.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et autres défauts à l'aide d'un produit de remplissage pour support.
	.2 Nettoyer le plancher à recouvrir, appliquer le produit de remplissage à la truelle et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'à ce que le produit ait durci et séché.
	.3 L'ancien revêtement doit être enlevé seulement par des personnes compétentes (il pourrait contenir de l'amiante).
	.4 Enlever l'ancien adhésif, ou traiter le support de façon appropriée, afin d'empêcher que cet adhésif tache le nouveau revêtement ou qu'il nuise à la bonne adhérence des nouveaux produits utilisés.

	3.3 POSE DU REVÊTEMENT EN FEUILLES
	.1 Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d'air neuf, pendant toute la durée des travaux d'installation et pendant une période de 48 à 72 heures, une fois ces derniers terminés. Ventiler autant que possible directement à l'extérieur...
	.2 Afin de réduire le plus possible les émissions de produits chimiques attribuables aux adhésifs, utiliser, pour le linoléum, un adhésif de type styrène-butadiène-caoutchouc, à base d'eau, sans solvant. L'exposition au butadiène peut causer des irrit...
	.3 Appliquer uniformément l'adhésif à faible teneur en COV à l'aide de la truelle recommandée. Éviter d'étendre de l'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale n'ait pas lieu avant la pose du revêtement de sol.
	.4 Poser le revêtement de sol [en exécutant des joints parallèles aux lignes du bâtiment] de manière à en réduire le nombre au minimum. La largeur des pièces posées près des murs ne doit pas être moindre que le tiers de la pleine largeur de la feuille.
	.5 Poser les feuilles dans le sens de la circulation et selon les instructions écrites du fabricant.
	.6 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et immédiatement après la pose, passer un cylindre d'au moins 45 kg sur le revêtement de sol pour assurer une parfaite adhérence.
	.7 Découper avec soin le revêtement de sol autour des objets fixes.
	.8 Aux baies de portes, interrompre le revêtement de sol sous l'axe transversal de la porte lorsque le fini ou la couleur du revêtement de sol est différent dans les pièces contiguës.
	.9 Poser des bordures métalliques aux endroits où les rives du revêtement de sol sont apparentes ou ne sont pas protégées.

	3.4 POSE DES PLINTHES
	.1 Poser les plinthes de façon qu'il y ait le moins de joints possible.
	.2 Nettoyer le substrat et l'apprêter avec une couche d'adhésif.
	.3 Appliquer la colle au dos de la plinthe.
	.4 Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher à l'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
	.5 Poser les plinthes d'alignement et de niveau, l'écart maximal admissible étant de 1:1000.
	.6 Découper les plinthes et les ajuster aux bâtis de porte et aux autres obstacles. Aux endroits où les cadres de porte sont encastrés, poser des pièces d'extrémité prémoulées.
	.7 Dans les angles rentrants, faire des joints à recouvrement. Utiliser des pièces d'angle prémoulées pour les angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées pour former les angles saillants qui ne sont pas d'équerre.
	.8 Utiliser des plinthes droites lorsque le plancher doit être recouvert d'une moquette; utiliser des plinthes à gorge dans tous les autres cas.
	.9 Poser des plinthes droites avant d'installer de la moquette sur un plancher.
	.10 Souder les plinthes à la chaleur selon les instructions écrites du fabriquant.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
	.2 Nettoyer, sceller et cirer le plancher et les plinthes selon la documentation du fabricant du revêtement de sol.

	3.6 PROTECTION DES SURFACES FINIES
	.1 Protéger le revêtement de sol des planchers nouvellement revêtus dès l'instant de la prise définitive de l'adhésif jusqu'au moment de l'inspection finale.
	.2 Interdire toute circulation sur les planchers revêtus pendant les 48 heures qui suivent la pose du revêtement de sol.



	1445.096519-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
	.1 ASTM F1066-99, Specification for Vinyl Composition Floor Tile.
	.2 ASTM F1303-99, Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-25.20-95, Apprêt pour planchers.
	CAN/CGSB-25.21-95, Encaustique résistante aux détergents.


	1.2 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre des échantillons de revêtement de sol en carreaux mesurant 300 mm sur 300 mm et ce, pour chaque couleur prescrite.

	1.3 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des revêtements de sol souples, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Acheminer les adhésifs et les produits de finition inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, approuvé par le Consultant.
	.5 Il est interdit de déverser les adhésifs et les produits de finition inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.

	1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Maintenir l'air ambiant et la surface du support à une température supérieure à 20 oC pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures après l'achèvement de ces travaux.

	1.6 MATÉRIAUX/MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRES
	.1 Fournir les carreaux, les plinthes et l'adhésif nécessaires à l'entretien des revêtements souples, conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.2 Fournir un stock correspondant à 2 p. 100 des carreaux de revêtement de chaque couleur, motif et type nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état.
	.3 Le matériel et les matériaux supplémentaires fournis doivent provenir du même lot de production que ceux mis en oeuvre.
	.4 Identifier clairement chaque boîte de carreaux et chaque contenant d'adhésif.
	.5 Les remettre Au Propriétaire à l'achèvement des travaux faisant l'objet de la présente section.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Carreaux vinyliques : conformes à la norme ASTM F1066, composition 1 - sans amiante, classe 2 - à motif imprimé dans la masse, de 3,17 mm d'épaisseur et de 305 mmP2P.
	.1 Présenter la sélection de base de la couleur établie ou une équivalence, comme suit :
	.1 RT-01 : couleur, devant être déterminée par le Représentant du Ministère.


	.1 Plinthes souples : en caoutchouc à 100 p. 100 et à gorge, mesurant au moins 1 220 mm de longueur et de hauteur 150 mm sur 3 mm d'épaisseur, avec pièces d'extrémité et angles saillants prémoulés pour les plinthes à gorge seulement.
	.1 Présenter la sélection de base de la couleur établie ou une équivalence, comme suit :
	.1 RB-01 : couleur, devant être déterminée par le Représentant du Ministère.
	.2 RB-01 : couleur, devant être déterminée par le Représentant du Ministère.


	.2 Apprêts et adhésifs : hydrofuges , recommandés par le fabricant du revêtement de sol, compatibles avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, ou encore au-dessus ou au-dessous de celui-ci.
	.3 Produit de remplissage et enduit de lissage pour support : latex blanc prémélangé ne requérant que de l'eau pour produire une pâte liante, selon les recommandations du fabricant du revêtement de sol.
	.4 Bordures métalliques : en aluminium extrudé, lisses, au fini usine, avec rabat se prolongeant sous le revêtement de sol, à épaulement affleurant le dessus du revêtement contigu.
	.5 Produit d'impression (apprêt) : conforme à la norme CAN/CGSB 25.20, type 2 à base d'eau.
	.6 Cire : conforme à la norme CAN/CGSB-25.21 et du type recommandé par le fabricant du revêtement de sol.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSPECTION
	.1 À l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revêtement de sol, s'assurer que le support en béton est sec.

	3.2 TRAITEMENT DU SUPPORT
	.1 Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et autres défauts à l'aide d'un produit de remplissage pour support.
	.2 Nettoyer le plancher, appliquer le produit de remplissage à la truelle et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'à ce que le produit ait durci et séché.
	.3 L'ancien revêtement doit être enlevé seulement par des personnes compétentes (il pourrait contenir de l'amiante).
	.4 Enlever l'ancien adhésif, ou traiter le support de façon appropriée, afin d'empêcher que cet adhésif tache le nouveau revêtement ou qu'il nuise à la bonne adhérence des nouveaux produits utilisés.

	3.3 POSE DU REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX
	.1 Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d'air neuf, pendant toute la durée des travaux d'installation et pendant une période de 48 à 72 heures, une fois ces derniers terminés. Ventiler autant que possible directement à l'extérieur...
	.2 Afin de réduire le plus possible les émissions de produits chimiques attribuables aux adhésifs, utiliser, pour le linoléum, un adhésif de type styrène-butadiène-caoutchouc, à base d'eau, sans solvant. L'exposition au butadiène peut causer des irrit...
	.3 Appliquer uniformément l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée, selon les instructions du fabricant du revêtement de sol. Éviter d'étendre de l'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale n'ait pas lieu avant la pose des car...
	.4 Poser les carreaux en formant des joints parallèles aux lignes du bâtiment de manière à obtenir un motif symétrique. La largeur des carreaux périphériques ne doit pas être inférieure à la moitié de la largeur d'un carreau normal.
	.5 Installer le revêtement de sol en se fondant sur l’emploi d’un motif de parement en pierre de taille  et (ou) à disposition en quinconce et ce, en pratiquant des joints en continu et s’allongeant dans le sens de la marbrure; la granulométrie du mot...
	.6 Tailler les carreaux et les ajuster avec soin autour des objets fixes.
	.7 Poser des bandes décoratives et des carreaux repères aux endroits indiqués. Réaliser des joints serrés.
	.8 Poser des carreaux sur le plateau des trappes de visite des planchers. Respecter le motif du plancher.
	.9 Prolonger le revêtement de sol sur les surfaces destinées à recevoir des cloisons amovibles; respecter le motif.
	.10 Aux baies de portes, interrompre le revêtement de sol sous l'axe transversal de la porte lorsque le fini ou la couleur du revêtement de sol est différent dans les pièces contiguës.
	.11 Poser des bordures métalliques aux endroits où les rives du revêtement de sol sont apparentes ou ne sont pas protégées.

	3.4 POSE DES PLINTHES
	.1 Poser les plinthes de façon qu'il y ait le moins de joints possible. Utiliser les plinthes les plus longues disponibles, ou faire les joints dans les angles rentrants ou les angles prémoulés.
	.2 Nettoyer le substrat et l'apprêter avec une couche d'adhésif.
	.3 Appliquer la colle au dos de la plinthe.
	.4 Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher à l'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
	.5 Poser les plinthes d'alignement et de niveau, l'écart maximal admissible étant de 1:1000.
	.6 Découper les plinthes et les ajuster aux bâtis de porte et aux autres obstacles. Aux endroits où les bâtis de porte sont encastrés, poser des pièces d'extrémité prémoulées.
	.7 Dans les angles rentrants, faire des joints à recouvrement. Utiliser des pièces d'angle prémoulées aux angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées pour former les angles saillants qui ne sont pas d'équerre et prévo...

	3.5 NETTOYAGE ET CIRAGE INITIAUX
	.1 Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
	.2 Nettoyer, sceller et cirer le plancher nouvellement revêtu et les plinthes selon les instructions écrites du fabricant du revêtement de sol. Aux endroits où le plancher doit être recouvert de moquette, nettoyer, sceller et cirer les plinthes avant ...

	3.6 PROTECTION DES SURFACES FINIES
	.1 Protéger le revêtement de sol des planchers nouvellement revêtus dès l'instant de la prise définitive de l'adhésif jusqu'au moment de l'inspection finale.
	.2 Interdire toute circulation sur les planchers revêtus pendant les 48 heures qui suivent la pose du revêtement de sol.
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