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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

Nl Section 09 91 23.011 Peinture — Travaux de remise a neuf intérieurs
1.2 REFERENCES

A ASTM International

1 ASTM C475-02 (2007), Standard Specification for Joint Compound and Joint
Tape for Finishing Gypsum Board.

2 ASTM C840-13, Standard Specification for Application and Finishing of
Gypsum Board.

3 ASTM C954-11, Standard Specification for Steel Drill Screws for the
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs
From 0.84 mm to 2.84 mm in Thickness.

4 ASTM C1002-07, Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws
for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood
Studs or Steel Studs.

5 ASTM C1047-09, Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
and Gypsum Veneer Base.
.6 ASTM C1396/C1396M-13a, Standard Specification for Gypsum Wallboard.

2 Association of the Wall and Ceilings Industries International (AWCI)

1 AWCI Levels of Gypsum Board Finish-97.
3 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

1 LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéme d'évaluation des batiments écologiques pour
nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence)

(y compris l'addenda 2007).

2 LEED Canada-Cl, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systeme d'évaluation des batiments durables pour
I'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

A4 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-51.34-M86 (C1988), Pare-vapeur en feuille de polyéthylene pour
batiments.

2 CAN/CGSB-71.25-M88, Adhesif pour coller des panneaux préfabriqués a une
ossature de bois et a des montants métalliques.

5 Green Seal Environmental Standards (GS)

1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.

.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards
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A SCAQMD Rule 1113-A2013, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents /Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les revétements en plaques de platre. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Documents/Echantillons & soumettre relativement a la conception durable

A Documents a soumettre aux fins de la certification LEED Canada - CI, version
1.0 et selon la section 01 35 21 - Exigences LEED.

2 Gestion des déchets de construction
| Soumettre le plan de gestion des déchets de construction et le plan de

réduction des déchets établis pour le projet, lequel doit préciser les
exigences en matiére de recyclage et de récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
lesquels doivent démontrer que 75 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

3 Teneur en matiéres recyclées
| Fournir une liste des produits contenant des matieres recyclées, qui

seront utilisés, avec détails relatifs au pourcentage requis de matiéres
recyclées, laquelle doit indiquer le codt de ces produits et leur
pourcentage de contenu recyclé aprés consommation et avant
consommation (matiéres post-industrielles), ainsi que le co(t total des
produits et des matériaux/matériels a contenu recyclé qui seront
incorporés au projet.

A4 Matériaux et matériels régionaux : fournir une preuve établissant que le projet
incorpore le pourcentage requis de 20 % de produits et de matériaux/matériels
régionaux, et indiquant leur co(t, la distance entre le lieu du projet et le lieu
d'extraction ou de fabrication qui est le plus éloigné ainsi que le codt total des
produits et des matériaux/matériels régionaux qui seront incorporés au projet.

5 Matériaux a faible émission
1 Soumettre une liste des adhésifs et des produits d'étanchéité ainsi que des

peintures et des enduits utilisés a l'intérieur du batiment, indiquant que
ces produits respectent les limites et les restrictions concernant leur
teneur en COV et leur composition chimique.
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Partie 2

2.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les revétements en plaques de platre a I'intérieur et au sec, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Entreposer les revétements en plaques de platre de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Les protéger contre les intempéries, les autres matériaux et les dommages
pouvant leur étre causés pendant les travaux de construction et les autres
activités.

A4 Manutentionner les plaques de platre de maniere a ne pas endommager leurs
surfaces ou leurs extrémités.

5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

matériaux et des matériels neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction et un plan de réduction des
déchets pour les travaux faisant I'objet de la présente section.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des
déchets de construction et le plan de réduction des déchets, conformément a la section
01 74 21 - Gestion des déchets de construction/demolition.

CONDITIONS AMBIANTES

Maintenir la température de I'air ambiant a au moins 10 degrés Celsius et au plus

21 degrés Celsius, durant 48 heures avant la pose et le jointoiement des plaques de platre,
pendant la pose et le jointoiement, et durant au moins 48 heures aprés I'achévement des
joints.

Poser les plaques de platre et effectuer le jointoiement sur des surfaces séches et non
givrées.

Assurer une bonne ventilation dans les aires du batiment revétues de plaques de platre

afin d'évacuer I'humidité excessive qui pourrait empécher le séchage du matériau de
jointoiement immédiatement aprés son application.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS
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1 Ossature non porteuse composée de profilés métalliques

1 Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : conforme a la norme
ASTM C645, poteaux de grosseur selon les indications ou selon les exigences
des conditions du chantier, en t6le d'acier laminée d’une épaisseur de 0.53 mm et
galvanisée par immersion a chaud, congus pour le vissage des plaques de platre et
munis de pastilles défongables disposées a 460 mm d'entraxe pour le passage de
canalisations de service.

2 Lisses supérieures et inférieures : conformes a la norme ASTM C645, de largeur
appropriée a la dimension des montants et munies d'ailes d’une hauteur de
32 mm.
2 Panneaux de gypse

1 Plaques ordinaires : conformes a la norme ASTM C 1396/C 1396M, de
type ordinaire, de 16 mm d'épaisseur, de type X ou tel que requis pour obtenir un
fini en affleurement des ouvrages adjacents, de 1200 mm de largeur et de la
longueur utile maximale, avec rives équarries aux extrémites et rives arrondies,
équarries ou biseautées sur les cotés — TG.

2 Profilés de fourrure métalliques, suspensions, fils d'attache, piéces rapportées et
ancrages : selon les indications.

3 Profilés de fourrure pour cloisons seches : en acier galvanisé, a &me de 0,5 mm
d'épaisseur, permettant la fixation des plaques de platre au moyen de vis.

4 Agrafes souples et fourrures souples pour cloisons seches : en acier galvanise, a
ame de 0,5 mm d'épaisseur, permettant une fixation souple des plaques de pléatre.

5 Vis perceuses en acier : conformes a la norme ASTM C 1002.

.6 Adheésif pour montants : conforme a la norme CAN/CGSB-71.25 et a la norme
ASTM C 557.

T Moulures d'affleurement, renforts d'angles, rives en J, joints de retrait et

bordures : conformes a la norme ASTM C 1047, en métal zingué par immersion a
chaud, d'une épaisseur a nu de 0,5 mm, a ailes perforées, d'un seul tenant.

2.2 ACCESSOIRES
1 Produits d'étanchéité
1 Teneur maximale en COV de 250 g/L, selon le reglement numéro 1168 du
SCAQMD.
2 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme a la norme ASTM C919, pour
utilisation combinée avec le polyéthylene pour former un pare-vapeur diffuseur
continu.

2 Polyéthylene : conforme & la norme CAN/CGSB-51.34, type 2.
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Partie 3

3.1

3.2

Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néopréne a cellules fermées, de 3 mm
d'épaisseur, de 12 mm de largeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif
permanent, de longueur appropriée.

Pate a joints : conforme a la norme ASTM C 475, sans amiante.

FINITION

Fini texturé : apprét bouche-pores et enduit pour couche d'impression, sans amiante,

blanc standard, conforme aux recommandations du fabricant des plaques de platre.

1 Primaire : teneur maximale en COV de 50 g/L, selon le reglement numéro 1113
du SCAQMD.

Exécution
EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des revétements en plaques
de platre, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

| Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

MONTAGE DES OSSATURES

Installer les éléments du bati d’acier en prévision de la mise en place de panneaux de
gypse vissés en conformité des dispositions de la norme ASTM C754, a moins
d’indication contraire.

Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, puis les fixer a
600 mm d'entraxe, au plus.

Poser les poteaux a la verticale, a 400 mm d'entraxe et & 50 mm au plus des murs
adjacents ainsi que de chaque coté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les
lisses supérieures et inférieures. Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de fagon a
assurer la rigidité de I'ossature, conformément aux instructions du fabricant.

Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place des poteaux
métalliques.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser
les poteaux de fagon que les ouvertures ménagées dans leur &me soient bien alignées.

Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la piéce, de chaque c6té des ouvertures d'une
largeur supérieure a I'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux
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3.4

.10

A1

12

ainsi doublés et les assujettir I'un a l'autre avec des attaches a pression ou autres
dispositifs de fixation approuvés, placés le long des pattes d'ancrage de l'ossature.

Installer des montants de porte extra robustes aux ouvertures.

Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenétres et sous les appuis de baies
des fenétres et des panneaux latéraux de fagon & pouvoir y fixer les poteaux
intermédiaires. Assujettir les lisses a chaque extrémité des poteaux, conformément aux
instructions du fabricant. Poser les poteaux intermédiaires au-dessus et au-dessous des
baies, de la méme facon et selon le méme espacement que les poteaux formant I'ossature
murale.

Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue
de la fixation des boites de jonction et d'autre matériel d'installations électriques.

Monter les cloisons a la hauteur de la dalle du plafond aux endroits ou il faut effectuer
des réparations au mur du périmétre existant.

Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de fagon que les charges
permanentes ne puissent étre transmises aux poteaux. Réaliser un joint de contréle dans
les lisses en doublant les profilés qui les composent.

Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des surfaces non
isolées.

MONTAGE DES PANNEAUX DE GYPSE

Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des revétements en plagques de
platre conformément a la norme ASTM C840.

Poser les revétements conformément a la norme ASTM C 1280.
Installer les éléments de niveau, I'écart admissible étant de 1 : 1200.
Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures.

Installer des profilés de fourrure de 19 mm x 64 mm tout le long de la sabliére, a
I'emplacement exact du sommet des cloisons a ossature métallique.

Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées a la fixation des plaques
de platre, conformément a la norme ASTM C 840.

Poser les fourrures souples perpendiculairement aux poteaux et aux solives et entre les
épaisseurs de plaques de platre, a 600 mm d'entraxe au maximum et a 150 mm au
maximum de la jonction plafond/mur. Les fixer a chaque appui a I'aide de clous communs
de 38 mm de longueur ou de vis pour cloisons séches de 25 mm de longueur.

Poser une bande continue de 150 mm de hauteur découpée dans une plagque de pléatre de
12.7 mm d'épaisseur, a la base de chaque cloison montée sur des fourrures souples.

POSE
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Ne pas poser les plaques de platre avant que les batis d'attente, les ancrages, les cales, les
matériaux acoustiques isolants ainsi que les installations électriques et mécaniques aient
été examinés.

Fixer une épaisseur de plaques de platre aux fourrures ou a la charpente en bois ou en

métal a l'aide d'ancrages a vis. Poser les vis a 300 mm d'entraxe au maximum.

1 Revétement d'une seule épaisseur
| Poser les plaques a la verticale ou a I'norizontale, selon le sens qui
donnera le moins possible de joints.

Aux endroits indiqués, poser une (1) épaisseur de plaques de platre sur les surfaces en
béton et en blocs de béton, et les fixer avec un adhésif de lamellation.

| Respecter les exigences du fabricant des plagues de platre.
2 Etayer ou assujettir les plaques de platre jusqu'a la fin de la prise de I'adhésif.
3 Assujettir mécaniquement le sommet et la base de chaque plaque de platre.

Appliguer un cordon continu de 12 mm de diamétre d'un produit d'étanchéité acoustique
sur le pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des plaques de platre et
de la charpente, la ou les cloisons aboutent les éléments fixes du batiment. Sceller
parfaitement toutes les découpes pratiquées autour des boftes électriques et des conduits
dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité acoustique.

Poser les plaques de pléatre a la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints
d'aboutement. A I'exception des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages
avec degré de résistance au feu exigent une pose a la verticale, les plaques doivent, dans
les escaliers et les autres locaux comportant de grandes surfaces murales, étre posées a
I'norizontale et les joints d'aboutement doivent étre décalés sur les poteaux.

Poser les plaques en plagant la face de parement c6té extérieur.
Ne pas poser de plaques de platre endommagées ou humides.

Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur
différents poteaux de chaque cété du mur.

INSTALLATION

Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans
le plan prévu. Utiliser des pieces pleine longueur lorsque c'est possible. Faire des joints
bien ajustés, alignés et solidement assujettis. Tailler les angles a onglet et les ajuster
parfaitement, sans laisser de bords rugueux ou irréguliers. Fixer les éléments a 150 mm
d'entraxe.

Poser des moulures d'affleurement a la jonction des plaques de platre et des surfaces sans
couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit
d'étanchéité.

Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de platre et des moulures
d'affleurement, a leur jonction avec les cadres métalliques des fenétres et des portes
extérieures, afin qu'il n'y ait pas de pont thermique.
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Poser une moulure a cavet a la jonction mur/plafond selon les indications. Réduire le
nombre de joints au minimum; utiliser des moulures d'angles et des piéces d'enture.

Finir les joints entre les plaques et dans les angles rentrants au moyen des produits
suivants : pate a joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits selon les
recommandations du fabricant et lisser en amincissant le tout de facon a rattraper le fini
de la surface des plaques.

Finition des plaques de platre : donner aux revétements en plaques de platre des murs et
des plafonds des finis conformes aux exigences énoncées dans le document Levels of
Gypsum Board Finish, de I'AWCI.

1 Degré de finition
1 Degré 4 : Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans
une pate a joint et appliquer trois couches distinctes de pate sur les joints,
les angles et la téte des dispositifs de fixation et autres accessoires
utilisés. Les surfaces doivent étre lisses et exemptes de marques d'outils
et de bosselures.

Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux
couches de pate a joint et d'une couche d'enduit & ruban lissées et amincies de fagon a
rattraper le fini de la surface des plaques.

Remplir les dépressions laissées par la téte des vis avec de la pate a joint et de I'enduit a
ruban jusqu'a I'obtention d'une surface unie d'affleurement avec les surfaces adjacentes

des plaques de platre, de fagon que ces dépressions soient invisibles une fois la finition

terminee.

Poncer légérement les extrémités irréguliéres et les autres imperfections. Eviter de poncer
les surfaces adjacentes.

Une fois la pose terminée, I'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt
d'ondulations et d'autres défauts, et prét a étre revétu d'un enduit de finition.

Enduire la surface a texturer d'une couche d'apprét bouche-pores de couleur blanche.
Laisser sécher, puis appliquer le fini texturé conformément aux instructions du fabricant.

Mélanger la pate a joint de maniére a obtenir un mélange légérement moins consistant
que lors de la finition des joints.

Appliquer une mince couche d'enduit de parement sur toute la surface a l'aide d'une
truelle de platrier ou d'un couteau a platre, afin d'uniformiser la texture des surfaces, les
dénivellations et les marques d'outils.

Laisser I'enduit de parement sécher complétement.

Enlever les bosselures en les pongant Iégérement ou en les essuyant avec un chiffon
humide.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.
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A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

| Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des revétements en plaques de platre.

AUTRES TRAVAUX

Réparer, reconstruire ou remettre a neuf les cloisons du périmétre qui auront été
endommagées ou enlevées lors du processus de démolition.

FIN DE SECTION
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1.3

Généralités
REFERENCES

The Master Painters Institute (MPI)

1 Le Maintenance Repainting Manual [2004] (Guide de remise a neuf des
revétements de peinture) du Master Painters Institute (MPI), traitant notamment
de l'identification des composants, de I'évaluation des subjectiles, des systémes
de peinture, des travaux préparatoires et de la Liste des produits approuvés.

Environmental Protection Agency (EPA)
1 EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of
Consumer Products, Method 24 - 1995, (for Surface Coatings).

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
1 Fiches signalétiques (FS).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
A SCAQMD Rule 1113-13, Architectural Coatings.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux intérieurs de
remise a neuf des revétements de peinture, y compris celles visant le nettoyage et la
préparation des surfaces ainsi que l'application de primaire ou de peinture d'impression.

Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis,
teintures, laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur
la derniére version de la Liste des produits approuvés du MPI, et tous les produits
formant le systéme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

Les produits de peinture tels que I'huile de lin, la gomme-laque, les diluants et I'essence
de térébenthine doivent étre de trés grande qualité et, selon les besoins, étre compatibles
avec les autres produits de revétement utilisés. lls doivent provenir d'un fabricant
approuvé cité dans le MP1 Maintenance Repainting Manual.

Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant
d'établir, a la demande du Représentant du Ministére, la conformité des travaux aux
exigences MPI spécifiées.

Norme de qualité : les surfaces examinées doivent, sous I'éclairage définitif prévu,
satisfaire aux exigences ci-apres.

1 Murs : aucun défaut visible a moins de 1000 mm, a un angle de 90 degrés par
rapport a la surface examinée.

2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés
par rapport a la surface examinée.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la

totalité de la surface examinée.
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EXIGENCES DE PERFORMANCE

Exigences de performance environnementale

1 Les produits de peinture utilisés doivent étre conformes aux exigences régissant
I'obtention de la mention « Choix environnemental » E2 ou E3 du MPI, accordée
en fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon
la méthode numéro 24 de I’Environmental Protection Agency (EPA).

CALENDRIER DES TRAVAUX

Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinture au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation.

Le calendrier approuveé pour les travaux de remise en peinture des installations occupées
doit étre minutieusement respecté. Ce calendrier doit &tre préalablement établi a la
satisfaction du Représentant du Ministére, et il doit prévoir un temps de séchage et de
cure suffisant avant la rentrée des occupants.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére pour toute modification du
calendrier des travaux.

Etablir le calendrier des travaux de remise en peinture de maniére a ne pas subir
d'interruptions attribuables a d'autres corps de métier, le cas échéant, ou encore aux
occupants et aux personnes se trouvant a l'intérieur ou a proximité du batiment.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les fiches techniques requises et les instructions du fabricant concernant la
mise en oeuvre ou l'application de chaque produit de peinture et de chaque enduit
conformément & la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1 Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes aux fins d'examen et de
sélection, et le préciser lorsque la gamme de couleurs est limitée.
2 Soumettre, pour les produits de peinture et les enduits utilisés, les fiches

signalétiques requises du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.

Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux
| Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la
section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.
| Soumettre un dossier de tous les produits utilisés. Indiquer tous les
produits dont se compose chaque systéme, en précisant les
renseignements ci-aprées pour chacun d'eux.
1 Le nom, le type et l'utilisation du produit (c.-a-d. les matériaux et
I'endroit ou ils sont appliqués).
2 Le numéro de produit du fabricant.
3 Les numéros de code des couleurs.
4 La mention accordée au produit selon la classification du
programme Choix environnemental du MPI.
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5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chagque produit.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les produits de peinture conformément aux
prescriptions ci-apres.

1

2

>w

o1

Transporter et entreposer les produits de peinture dans leurs contenants d'origine,

scellés et munis d'étiquettes intactes.

Les étiquettes doivent indiquer :

1 le nom et I'adresse du fabricant;

2 le type de peinture ou d'enduit;

3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;

4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.

Retirer du chantier les produits dégradés, ouverts ou refusés.

Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.

Entreposer les produits dans un endroit sdr, sec et bien aéré, dont la température

se situe entre 7 et 30 degrés Celsius. Entreposer les produits a I'écart des sources

de chaleur, et conserver les produits thermosensibles a une température
supérieure a la température minimale recommandée par le fabricant.

Garder propres et en ordre, a la satisfaction du Représentant du Ministére, les

aires utilisees pour I'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les

travaux terminés, remettre ces aires dans leur état de propreté initial, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront

mises en oeuvre le jour méme.

Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement a l'utilisation, I'entreposage, la

manutention et I'élimination des matieres dangereuses.

Exigences relatives a la sécurité incendie

1 Fournir un (1) extincteur & poudre chimique de 9 kg pour feux ABC et
feux chimiques, conformément aux recommandations du fabricant et le
placer a proximité de l'aire d'entreposage.

2 Placer dans les contenants scellés, homologués ULC, les chiffons
huileux, les déchets, les contenants vides et les matiéres susceptibles de
combustion spontaneée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.

3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code
national de prévention des incendies du Canada.

2 Gestion et élimination des déchets

1

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois et les autres
produits connexes (diluants et solvants) doivent étre traités comme des matieres
dangereuses, dont I'élimination est assujettie a divers reglements. Les
renseignements relatifs aux dispositions législatives pertinentes peuvent étre
obtenus des ministéres provinciaux responsables de I'environnement et des
organismes gouvernementaux de la région.

Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des déchets
dangereux et éliminés de fagon appropriée.

Placer les produits et les matériels designés dangereux ou toxiques, y compris les
tubes et les contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones
ou les conteneurs désignés destinés a recevoir les déchets dangereux.
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5

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout

sanitaires et pluviaux, respecter rigoureusement les directives suivantes.

| Conserver l'eau de lavage des peintures et autres produits a base d'eau de
maniére a permettre la collecte par filtration des diverses matiéres
déposées. Les matériels utilisés ne doivent en aucun cas étre nettoyés
sans récupération de I'eau de lavage.

2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les
surplus de peinture dans des contenants désignés a cette fin, et les
éliminer de fagon appropriée.

3 Conserver les chiffons qui ont été imbibés d'huile et de solvant au cours
des travaux de peinture en vue de la récupération des contaminants et
d'une élimination ou d'un nettoyage adéquat, selon le cas.

4 Prendre les dispositions requises en vue de I'élimination des
contaminants conformément a la réglementation visant les déchets
dangereux.

5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder a leur
élimination ou a leur recyclage (dans les régions dotées d'installations
appropriées).

.6 Bien fermer et sceller les contenants de produits de peinture
partiellement utilisés, y compris les contenants d'adhésifs et de produits
d'étanchéité, et les ranger a une température modérée dans un endroit
bien ventilé et a I'épreuve du feu.

La ou il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de

peinture, les classer par type de produits et prévoir leur acheminement vers une

installation de collecte ou de recyclage.

Mettre de c6té et protéger les produits de finition en surplus et non contaminés.

Confier la collecte de ces produits a des employés, des personnes ou des

organismes responsables qui pourront les réutiliser ou les retransformer et rendre

compte des quantités ainsi recyclées. Prévoir les modalités de transport
appropriées, au besoin.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Chauffage, ventilation et éclairage

1

Avant de commencer les travaux de remise en peinture, vérifier si une ventilation
adéquate et continue peut étre assurée d'une part et, d'autre part, si des
installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de
I'air ambiant et du subjectile a plus de 10 degrés Celsius 24 heures avant le début
des travaux et de maintenir ces températures pendant toute la durée de la mise en
oeuvre et apreés lI'achévement des travaux, jusqu'a ce que la peinture soit
suffisamment durcie.

Ventiler les espaces clos. Au besoin, assurer une ventilation continue durant les
sept (7) jours qui suivent lI'achévement des travaux.

Coordonner l'utilisation du systéme de ventilation existant avec le Représentant
du Ministére et, au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son
fonctionnement pendant et apres I'exécution des travaux.

Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si le niveau d'éclairement
des surfaces a peindre est au moins de 323 lux.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

1

A moins d'une autorisation précise donnée au préalable par le Représentant du
Ministere et par le fabricant du produit appliqué, ne pas procéder aux travaux de
remise en peinture en présence des conditions suivantes :
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1 la température de I'air ambiant et celle du subjectile sont inférieures a
10 degrés Celsius;
2 la température du subjectile est supérieure a 32 degrés Celsius, a moins

gue la peinture a appliquer ne soit précisément formulée pour une mise
en oeuvre a température élevée;
3 I'hnumidité relative dans la zone des travaux est supérieure a 85 %.

2 A l'aide d'un humidimétre électronique correctement étalonné, effectuer les essais
visant a déterminer la teneur en humidité des subjectiles, sauf s'il s'agit de
planchers en béton déja revétus de peinture dont la teneur en humidité doit étre
évaluée par simple « contréle du pouvoir couvrant ».

3 Ne pas procéder aux travaux de remise a neuf des revétements de peinture si la
teneur maximale en humidité du subjectile est supérieure aux valeurs suivantes :
| 12 % pour le béton et la magonnerie (briques et blocs de béton/d'argile);
2 15 % pour le bois;

3 12 % pour les plaques et les enduits de platre.

A4 Effectuer des essais sur les surfaces enduites, en béton et en magonnerie peintes

en vue de déterminer leur alcalinité.

3 Etat des surfaces et conditions de mise en ceuvre
| Procéder aux travaux de peinture dans les zones ou I'air ambiant est exempt de
poussiéres en suspension générées par des travaux de construction ou encore de
particules soufflées par le systéme de ventilation et, de ce fait, susceptibles
d'altérer les surfaces finies.

2 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en
humidité se situe a l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est séche ou suffisamment

durcie, a moins d'autres indications préalablement approuvées par le fabricant de
la peinture ou de I'enduit mis en oeuvre.

A4 Le calendrier des travaux doit étre approuvé par le Représentant du Ministére et
il doit prévoir un temps de séchage et de durcissement suffisant avant le retour
des occupants.

5 Effectuer des essais sur toutes les surfaces peintes existantes pour déterminer si
elles sont enduites de peinture au latex ou aux résines alkydes, et produire des
dessins indiquant I’emplacement des surfaces revétues de résines alkydes au
moment de présenter les documents et échantillons a soumettre, en précisant les
surfaces existantes ne sont pas enduites du revétement (alkyde ou latex) indiqué
dans les documents contractuels.

1.8 ENTRETIEN
1 Matériaux/matériels de remplacement
2 Fournir les matériaux/matériels de remplacement/de rechange requis conformément a la

section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.

3 Soumettre un (1) contenant de (4) litres de chaque type et de chaque couleur de produit
de finition. Identifier la couleur et le type de produit suivant la liste des couleurs et le
systéme de peinture spécifiés.

Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX
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2.2

2.3

24

Les produits de peinture figurant sur la derniére édition de la Liste des produits
approuvés du MPI peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

La ou les autorités compétentes I'exigent, les produits de peinture et les enduits doivent
assurer aux subjectiles sur lesquels ils sont appliqués le degré de résistance au feu
spécifié.

Tous les produits composant les systémes de peinture utilisés pour les travaux de remise a

neuf doivent provenir du méme fabricant.

Seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental MP1 E2
ou E3 peuvent étre utilisés dans le cadre des présents travaux.

COULEURS
La couleur retenue est le blanc.
MELANGE ET MISE EN COULEUR

Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur transport vers le
chantier. Cette mise en couleur doit au préalable étre autorisée par écrit par le
Représentant du Ministére.

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a durcissement catalytique conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la peinture, conformément
aux recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout solvant organique similaire ne
doit pas étre utilisé pour diluer les peintures a l'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux instructions du fabricant. Si
les directives nécessaires ne figurent pas sur le contenant, obtenir des instructions écrites
du fabricant et en transmettre une copie [au Représentant du Ministére.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant
pour défaire les matieres agglutinées, pour assurer la dispersion compléte des pigments
déposés, et pour préserver I'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture
appliquée.

DEGRE DE BRILLANT (LUSTRE)

Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre,
selon les degrés de brillant/de lustre MPI courants présentés dans le tableau qui suit :

Degreés de brillant / Description Unités a un angle de Unités a un
60° angle de 85°
Degré de brillant 1 - Fini mat max. 5 max. 10
Degré de brillant 2 - Fini velours max. 10 10435
Degreé de brillant 3 - Fini coquille d’ceuf 10 a 25 10a 35
Degré de brillant 4 - Fini satin 20435 min. 35
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Degreé de brillant 5 - Fini semi-brillant 35a70
traditionnel
Degré de brillant 6 - Fini brillant traditionnel 70 a 85
Degré de brillant 7 - Fini trés brillant > 85

Les degrés de brillant des surfaces peintes remises & neuf doivent étre conformes aux
prescriptions dans les présentes et aux indications de la nomenclature des revétements de
finition.

SYSTEMES DE PEINTURE POUR TRAVAUX DE REMISE A NEUF
INTERIEURS

RIN 9.2 - Enduits et plaques de platre : notamment revétements muraux en plaques de

platre, cloisons séches et panneaux « Sheetrock »

1 RIN 9.2B - Produit architectural haute performance au latex, fini G3 pour les
murs et G2 pour les plafonds, qualité supérieure.

Exécution
INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du fabricant,
y compris les bulletins et les fiches techniques traitant des produits ainsi que les
instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits.

EXAMEN

Les surfaces intérieures devant étre repeintes doivent étre inspectées a la fois par
I'entrepreneur en peinture et par I'organisme d'inspection des travaux de peinture, qui
avertiront le Représentant du Ministere par écrit de tout défaut ou probléme avant le
début des travaux de remise a neuf des revétements de peinture ou aprés la préparation
des surfaces si une détérioration du subjectile est découverte a ce stade-ci des travaux.

Si la détérioration du subjectile évaluée a un niveau compris entre DSD-1 et DSD-3 avant
la préparation des surfaces visées par les travaux de remise a neuf des revétements de
peinture mérite plutdt un classement au niveau DSD-4 apres I'exécution des travaux
préparatoires, les surfaces ou les defauts ont été découverts doivent, apres entente
mutuelle, étre réparées ou remplacées avant le début des travaux de remise a neuf.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de
peinture conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting
Manual.

Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

Nettoyer et préparer les surfaces intérieures dont le revétement de peinture doit étre remis
a neuf conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting
Manual. Se reporter a ce document au sujet des exigences particuliéres qui s'ajouteront
aux instructions ci-apres.
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3.4

1 Enlever la poussiére, la saleté et les matiéres étrangéres en passant l'aspirateur et
en essuyant les surfaces avec des chiffons propres et secs ou en les balayant avec
un jet d'air comprimé.

2 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable, un agent de blanchiment
dans certains cas, et de I'eau chaude propre, a l'aide d'une brosse a poils raides
pour débarrasser les surfaces de la saleté, de I'huile et des autres contaminants.

3 Rincer les surfaces bien brossées avec de I'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste
plus de matiéres étrangéres.
4 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et sécher en profondeur. Prévoir un

temps de séchage suffisant et vérifier la teneur en humidité des surfaces a l'aide
d'un humidimetre électronique avant de commencer les travaux.

5 Utiliser des produits de nettoyage a base d'eau plutdt que des solvants organiques
dans le cas des surfaces remises a neuf avec des peintures a l'eau.
.6 Une fois séches, de nombreuses peintures a I'eau ne peuvent étre enlevées avec

de I'eau. Il faut néanmoins réduire au maximum l'utilisation de kéroséne ou
d'autres solvants organiques du méme type pour l'enlévement de ces peintures.

Nettoyer les subjectiles métalliques dont le revétement de peinture doit étre remis a neuf
en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de I'huile, de la graisse et des matiéres
étrangéres conformément aux exigences du MPI. Eliminer les contaminants présents sur
les surfaces qui doivent étre remises a neuf ainsi que dans les angles et les creux de ces
surfaces a l'aide de brosses propres, d'un jet d'air comprimé propre et sec ou en effectuant
un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur. Les boitiers de convecteurs existants
seront poncés pour enlever le fini lustré actuel.

Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant I'application de
chaque couche subséquente, empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées
par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de
I'huile et des solvants. Effectuer les retouches et les applications ponctuelles de primaire
ou de produit d'impression, puis appliquer le primaire ou le produit d'impression, la
peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus t6t possible apreés le
nettoyage, avant que la surface ne se détériore.

Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le
Représentant du Ministére.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout nouveau défaut visible a
moins de 1000 mm.

CONDITIONS EXISTANTES

Avant de commencer les travaux, examiner les conditions relevées sur place et les
subjectiles intérieurs existants dont le revétement doit étre remis a neuf, et signaler par
écrit au Représentant du Ministére, le cas échéant, tous les dommages, défauts ou
conditions insatisfaisantes ou défavorables des subjectiles qui pourraient nuire a
I'exécution des travaux.

Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a repeindre a l'aide
d'un humidimétre électronique correctement étalonne; la teneur en humidité des planchers
de béton doit cependant étre évaluée par un simple « contréle du pouvoir couvrant ».
Communiquer ensuite les résultats au Représentant du Ministere. La teneur en humidité
maximale ne peut dépasser les valeurs limites specifiées.
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3

Ne pas commencer les travaux de remise a neuf des revétements de peinture avant que
I'état insatisfaisant ou les défauts relevés aient été corrigés, et que les subjectiles soient
jugés acceptables par I'entrepreneur chargé des travaux ainsi que par I'organisme
d'inspection des peintures.

Le degré de détérioration de la surface doit étre évalué selon les critéres et a I'aide des
éléments d'identification MPI définis dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Voici
les degrés de détérioration retenus et leur description respective :

Degreé de détérioration Description

DSD-0

DSD-1

DSD-2

DSD-3

DSD-4

3.5

Subjectile sain, y compris les défauts visuels
(aspects) qui ne modifient pas les propriétés
protectrices du revétement de peinture.

Subjectile 1égérement déteérioré laissant voir une
décoloration, une diminution du brillant, une faible
contamination de la surface, de petites pigdres et
des égratignures.

Subjectile modérément détérioré laissant voir de
petites sections dénudées, un écaillage, de petites
fissures et des salissures.

Subjectile lourdement détérioré laissant voir des
sections dénudées, un écaillage, des fissures, des
fentes, des égratignures, des éraflures, des traces
d'abrasion, de petites perforations et des entailles.
Subjectile ou support carrément endommagé,
nécessitant des travaux de réparation ou un
remplacement.

PROTECTION

Protéger les surfaces intérieures du batiment ainsi que les appareils et le mobilier voisins
qui ne doivent pas étre peints contre les mouchetures, les marques et autres dommages a
I'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont
endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du Représentant
du Ministere.

Protéger les articles fixés a demeure, les étiquettes d'homologation de résistance au feu
des portes et des batis par exemple.

Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.

Assurer la protection du public en général et des occupants du batiment se trouvant a
I'intérieur ou a proximité du batiment.

Avant le début des travaux de peinture, enlever les plaques-couvercles du matériel
électrique, les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la quincaillerie de porte, les
accessoires de salles de bains ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels
posés en applique. Ranger ces articles et les reposer une fois les travaux de peinture
achevés.
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3.6

Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels transportables
afin de faciliter les travaux de remise en peinture. Remettre ces éléments et ces matériels
en place au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE
FRAICHE » dans les zones occupées, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

APPLICATION

Appliquer la peinture selon la méthode qui convient le mieux a I'état du subjectile revétu
a remettre & neuf, soit au pinceau ou au rouleau. A moins d'indications contraires,
appliquer le produit selon les instructions du fabricant. La méthode d'application choisie
doit étre approuvee par le Représentant du Ministere avant le début des travaux.

Application au pinceau et au rouleau

1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un
rouleau de type approprie.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.

3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les

surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un
pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible
de peindre certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a I'aide d'un pinceau, d'une brosse et/ou d'un
rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau
doivent étre exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture, & moins
d'étre approuvées par le Représentant du Ministere.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et
reprendre ces surfaces.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage s'il n'y a pas
d'autres moyens de peindre des surfaces difficiles d'acces, et ce, sous réserve d'une
autorisation expresse du Représentant du Ministere.

Appliquer les couches de peinture en continu, et laisser les surfaces sécher et durcir
adéquatement entre chaque couche, en attendant le temps minimum recommandé par le
fabricant. L'épaisseur minimale de feuil sec de chaque couche appliquée ne doit pas étre
inférieure a celle recommandée par le fabricant. Reprendre les surfaces dénudees ou
recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts
apparents.

Repeindre les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision
conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits
tels que l'intérieur des armoires ou des garde-robes et les éléments en saillie.

Repeindre toutes les surfaces des portes qui doivent &tre remises a neuf, y compris les
chants supérieurs, inférieurs et latéraux.

Repeindre I'intérieur des armoires et des garde-robes selon les indications fournies pour
les surfaces apparentes.

A moins d'indications contraires, repeindre les alcoves et les rangements de maniére qu'ils



Projet n° R.077051.3 PEINTURE - TRAVAUX DE Section 09 91 23.01

REMISE A NEUF INTERIEURS Page 11 de 12

3.7

3.8
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s'harmonisent aux surfaces existantes.

MATERIELS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

Sauf indication contraire, les travaux de remise a neuf des revétements de peinture
doivent aussi viser les composants intérieurs apparents des matériels électriques et
mécaniques ayant deja été revétus (les tableaux, les conduits électriques, les tuyauteries,
les conduits d'air, les supports et les suspensions).

Sauf indication contraire dans le calendrier des travaux ou ailleurs, retoucher les marques
et les égratignures relevées sur les composants des matériels électriques et mécaniques a
remettre & neuf, puis y appliquer une couche de peinture de fagon que la couleur et le
lustre de ces surfaces s'harmonisent a celles des surfaces contigués.

Ne pas peindre les plaques signalétiques ni les fiches de renseignements.

Ne pas peindre les conduits électriques, les tuyauteries, les conduits dair, les supports, les
suspensions et autres composants apparents des matériels électriques et mécaniques dont
le fini original n'a pas été revétu.

Ne pas peinturer les tétes des extincteurs automatiques.

Ne pas peindre les transformateurs et le matériel intérieur des sous-stations de
distribution électrique.

Norme de qualité : les surfaces examinées doivent, sous la lumiére naturelle du soleil au
périgée (a mi-journée), satisfaire aux exigences ci-apres.

1 Murs : aucun défaut visible a moins de 1000 mm, & un angle de 90 degreés par
rapport a la surface examinée.

2 Soffites : aucun défaut visible depuis le niveau du sol, & un angle de 45 degreés
par rapport a la surface examinée.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la

totalité de la surface examinée.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Inspection :

Informer le Représentant du Ministére lorsqu'une surface et son revétement sont préts a
étre inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait
été approuvée.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions

générales et aux instructions ci-aprés.

1 Enlever les coulures, les bavures, les éclaboussures, les égouttures de peinture, de
méme que les surplus de peinture au fur et & mesure de I'avancement des travaux,
en utilisant des matériels et des méthodes qui n'endommageront pas le fini des
surfaces visees.

2 Prendre soin de débarrasser rapidement la zone de travail des matériaux en
surplus et des debris, ainsi que des outils, des matériels et des equipements qui ne
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sont plus nécessaires.

3 Evacuer chaque jour du chantier les déchets combustibles et les contenants de
peinture vides, et les éliminer de fagon sécuritaire conformément aux exigences
des autorités compétentes.

4 Nettoyer les matériels et les équipements utilisés. Eliminer ensuite I'eau de lavage
des produits a I'eau, les solvants employés pour le nettoyage dans le cas des
produits a I'huile de méme que les matériels et les matériaux de nettoyage et de
protection (chiffons, toiles de protection, rubans-caches et autres), les produits de
peinture, les diluants, les décapants et autres détachants, conformément aux
exigences des autorités compétentes en matiere de sécurité et aux instructions
énoncées dans la présente section.

5 Nettoyer les matériels et les équipements de peinture dans des récipients étanches
permettant la déposition et, ultérieurement, la collecte des matiéres particulaires.
Les résidus recueillis a la fin des travaux de nettoyage doivent étre recyclés ou
éliminés selon une méthode jugée acceptable par les autorités compétentes.

.6 Recycler les produits de peinture et les enduits non utilisés au cours des travaux
de remise a neuf des revétements de peinture selon les indications fournies.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux
de peinture.

Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que possible aprés I'achevement
des travaux.

Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes remises a neuf. Enlever les bavures
et les mouchetures au fur et & mesure de I'avancement des travaux, a I'aide d'un solvant
compatible.

Proteger les surfaces fraichement repeintes contre les coulures et la poussiére, a la
satisfaction du Représentant du Ministére, et éviter d'érafler les revétements neufs.

Remettre les locaux ayant servi a I'entreposage, au mélange et a la manutention des

peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de I'équipement utilisés dans leur état de
propreté initial, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION



