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Une société du Groupe Bureau Veritas Pageldel

Méthode par tamis

Date d'analyse: AGN

Tamis (mm) Pourcentage de
Numéro de dossier: B572668 Echantillon: BS2245-CSED-1-1/BI0869 amis {(mm passant (%)
12.5 100.0
Limon et Argile Sable Gravier 9.5 100.0
100 0 — 5.0 100.0
/ 25 100.0
—_ 90 2.0 99.9
X / 1.25 99.9
-IE 80 / 0.63 99.4
® 7o 0.32 93.9
(7]
a / 0.16 62.8
Q. 60 0.08 14.0
2 /
g"n 50 /
Composition (%)*
8 40
; /
§ 30 Gravier (2 5mm) <0.1
3 /
a 2 / .
Sable (0.08 a 5mm) 86.0
10
0 = Ly Loy Ly
0.01 0.08 1 50 10 100 14.0
Diametre des particules (mm)

* Selon la nomenclature définie ci-dessus
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Méthode par tamis

Date d'analyse: AGN

. Pourcentage de
i . , . BS6585-CSED-1- Tamis (mm)
: B572 : %
Numéro de dossier: B572668 Echantillon 2/BNO768DUPLICATE passant (%)
12.5 91.8
Limon et Argile Sable Gravier 9.5 86.5
100 5.0 80.9
2.5 78.6
90 A 2.0 78.1
§_ 1.25 77.3
& 80 //o-—*", 0.63 75.8
® o 0.32 63.2
(7]
a / 0.16 226
Q. 60 0.08 8.6
2 /
g)n 50 /
Composition (%)*
8 40 -
; /
§ 30 Gravier (2 5mm) 19.1
: /
g 20
Sable (0.08 a 5mm) 72.3
10
0 = Ly Ly Ly
0.01 0.08 1 50 10 100 8.4
Diamétre des particules (mm)

* Selon la nomenclature définie ci-dessus
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Méthode par tamis

Date d'analyse: AGN
Tamis (mm) Pourcentage de
Numéro de dossier: B572668 Echantillon: BS2248-CSED-2-1/BI0911 amis imm passant (%)
12.5 100.0
Limon et Argile Sable Gravier 9.5 100.0
100 > o o—0 5.0 100.0
/ 25 100.0
—_ 90 2.0 99.9
X / 1.25 99.7
= 80 / 0.63 98.5
T 70 032 89.7
("2
a / 0.16 55.7
Q. 60 0.08 11.2
2 /
g"n 50 /
Composition (%)*
8 40
; /
§ 30 Gravier (2 5mm) <0.1
> /
S 20
Sable (0.08 a 5mm) 88.8
10
o 1 } 11 } [ } [ }
0.01 0.08 1 50 10 100 112
Diamétre des particules (mm)

* Selon la nomenclature définie ci-dessus
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Une société du Groupe Bureau Veritas Pageldel

Méthode par tamis

Date d'analyse: AGN

Tamis (mm) Pourcentage de
Numéro de dossier: B572668 Echantillon: BS2249-CSED-4-1/B10913 amis {(mm passant (%)
12.5 100.0
Limon et Argile Sable Gravier 9.5 100.0
100 _ -—0 —o 5.0 100.0
/ - 25 99.7
—_ 90 2.0 99.3
§_ / 1.25 99.0
= 80 / 0.63 97.7
® o 0.32 93.3
(7]
a / 0.16 70.6
Q. 60 0.08 17.4
2 /
g)n 50 /
Composition (%)*
8 40
; /
§ 30 Gravier (2 5mm) <0.1
2 /
a 2 i .
Sable (0.08 a 5mm) 82.6
10
0 = by Ly Ly
0.01 0.08 1 50 10 100 17.3
Diametre des particules (mm)

* Selon la nomenclature définie ci-dessus
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Méthode par tamis

Date d'analyse: AGN

Tamis (mm) Pourcentage de
Numéro de dossier: B572668 Echantillon: BS6586-CSED-4-2/BN1185 amis imm passant (%)
125 100.0
Limon et Argile Sable Gravier 9.5 100.0
100 A —e — 5.0 99.9
/ 2.5 99.5
90 2.0 99.5
X / 1.25 99.3
= 80 / 0.63 98.7
T 70 0.32 91.1
("2
a / 0.16 27.8
Q. 60 0.08 5.4
2 /
g"n 50 /
Composition (%)*
8 40
; /
§ 30 Gravier (2 5mm) 0.1
> /
S 20
/ Sable (0.08 a 5mm) 94.5
10
0 r/
0.01 0.08 1 50 10 100 5.3
Diamétre des particules (mm)

* Selon la nomenclature définie ci-dessus
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